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1 Hintergrund und Zielstellung

Vor dem Hintergrund der groRen Bedeutung, die bestimmten Metallen und anderen Roh-
stoffen flr viele Zukunftstechnologien zukommt, und der gleichzeitigen Knappheit dieser
Ressourcen, wurde von der Europaischen Kommission eine Auswahl von vierzehn Rohstof-
fen als besonders bedeutend und kritisch eingestuft (EC 2010). Im Hinblick auf mdgliche
oder zu erwartende Schwierigkeiten bei der Versorgung mit diesen kritischen Rohstoffen
spielt die Ruckgewinnung der Rohstoffe aus Altprodukten eine umso wichtigere Rolle. An
diesem Punkt setzt das Projekt ,Recycling kritischer Rohstoffe aus Elektronik-Altgeraten” an:
fur vier ausgewahlte Elektronik-Gerate - Flachbildschirm, LED-Lampe, Notebook und Smart-
phone - soll eine Sachbilanz zum Vorkommen der kritischen Rohstoffe in diesen Pro-
duktgruppen erarbeitet und Recyclingoptionen fir die Altgerate zur Rickgewinnung der
kritischen Rohstoffe entwickelt werden. Die Untersuchung des Oko-Instituts hat ergeben,
dass fur die vier betrachteten Produktgruppen von den 14 kritischen“ Rohstoffen der EC-
Studie die folgenden Metalle bzw. Metallgruppen eine hohe Relevanz aufweisen:

e Kobalt,

e Gallium,

e Germanium,

e Indium,

e Platingruppenmetalle,’
o Seltene Erden,?

e Tantal.

In der nachfolgenden Abbildung sind in einer Gesamtlbersicht die aktuellen End-of-Life
Recyclingraten von 60 Metallen aufgefuhrt (Graedel et al. 2011). Diese Bandbreiten
reprasentieren jedoch die globale Situation und umfassen alle Anwendungen der Metalle.

Viele der in dieser Arbeit untersuchten kritischen Metalle wie vor allem Seltene Erden
(Lanthanide plus Scandium und Yttrium) sowie Tantal, Gallium und Indium weisen demnach
globale End-of-Life Recyclingraten von unter 1% auf. Deutlich besser ist die Recycling-
situation bei den Edelmetallen (Platin, Palladium, Gold, Silber) sowie Kobalt mit Raten Uber
50%. Fur diese Metalle existieren bereits ausgereifte Recyclingverfahren und zumindest fur
einige Anwendungen (z.B. Industriekatalysatoren, Speziallegierungen) funktionierende Erfas-
sungssysteme.

Die Platingruppenmetalle umfassen die Elemente Platin, Palladium, Iridium, Rhodium, Ruthenium und
Osmium.

Die Seltenen Erden (h&ufig auch als Seltenerdmetalle benannt) umfassen die Elemente Yttrium, Scandium,

und die sogenannten Lanthaniden (Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Promethium, Samarium, Europium,
Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium und Lutetium).
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Abbildung 1 Globale End-of-Life Recyclingraten von 60 Metallen (Graedel et al. 2011)
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In der Arbeit fir das Landesamt fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen werden weiterhin die wichtigen Edelmetalle Gold und Silber zusatzlich in den
Fokus genommen. Diese begehrten und wertvollen Metalle sind nur mit groRem Aufwand
aus den natirlichen Erzen zu gewinnen. Daher sind sie wichtige Treiber fir Recyclingakti-
vitdten insbesondere im Bereich Elektronikprodukte. Vor allem Silber wird von vielen Ex-
perten — obgleich nicht in der Liste der 14 Rohstoffe der EC - als kritischer Rohstoff einge-
stuft (Buchert et al. 2011). Ziel der vorliegenden Untersuchung fiir das Landesamt fiir Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen ist es, eine Potenzialanalyse fir die
kritischen Metalle hinsichtlich der untersuchten Produktgruppen zu erstellen und darauf auf-
bauend Defizite bei den Recyclinginfrastrukturen und —technologien zu identifizieren und flr
diesen Bereich erste Vorschlage und Handlungsempfehlungen fir eine zuklnftig optimierte
Kreislaufwirtschaft in Nordrhein-Westfalen zu unterbreiten.
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2 Flachbildschirme

Groliformatige Flachbildschirme kommen im Wesentlichen im Bereich der TV-Gerate und
der Computermonitore zum Einsatz. Weitere Einsatzbereiche beinhalten digitale Anzeigen,
digitale Bilderrahmen, Tablet-PCs sowie bei kleineren Formaten Handys, Smartphones, E-
Book-Reader und eine Vielzahl weiterer Gerate. In der folgenden Analyse wird insbesondere
auf Flachbildschirme im TV- und Computerbereich eingegangen.

Insgesamt sind derzeit drei verschiedene Displaytechnologien im Einsatz:

Tabelle 1 Displaytechnologien und ihre Hauptanwendungsbereiche
Displaytechnologie Hauptanwendungsbereiche Hintergrundbeleuchtung
LCD (Liquid Crystal Display) Desktop-PCs, Notebooks, TV-Gerate Ja

PDP (Plasma Display Panel) TV-Gerate Nein

OLED (Organic Light Emitting Diode) Handys, Notebooks Nein

Hinsichtlich kritischer Rohstoffe sind vor allem folgende Geratekomponenten relevant:

e Display
e Hintergrundleuchten

e bestlckte Leiterplatten

In den folgenden Kapiteln werden diese Komponenten detailliert hinsichtlich der Gehalte
kritischer Ressourcen untersucht.

21 Indium

Indium wird in der Form von Indium-Zinn-Oxid (ITO) als Elektrodenmaterial in Flachbild-
schirmen verwendet. Dabei hat Indium-Zinn-Oxid die Vorteile, dass es durchsichtig, leitfahig
und weitgehend hitzebestandig ist. Die in den Bildschirmen aufgetragenen ITO-Schichten
bestehen zu 90% aus In,O3 und 10% SnO,, was einem Massenanteil von 78% Indium
entspricht (Boni & Widmer 2011). Wahrend in LCD-Displays zwei ITO-Lagen aufgebracht
sind, weisen OLED-Displays nur eine Lage auf. Uber Schichtdicke und Indium-Gehalte von
Flachbildschirmen existieren verschiedene, teilweise stark voneinander abweichende Litera-
turangaben (siehe Tabelle 2). Bei LCD-Displays mit LED-Hintergrundbeleuchtung findet
Indium auflerdem als Bestandteil des LED-Halbleiterchips Verwendung, der im Wesentlichen
aus Indiumgalliumnitrid besteht. Die dadurch zusatzlich anfallenden Mengen an Indium pro
Display sind in Tabelle 8 angegeben. Sie liegen etwa eine GrolRenordnung unter den Masse-
anteilen an Indium, die durch die Verwendung von ITO als Elektrodenmaterial anfallen.
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Tabelle 2 Literaturwerte zu Schichtdicke und Indium-Gehalt von LCD-Displays
ISl Socolof | Martin | Becker | Beckeret | Bogdanski Bogdanski | Boni &
2009 et al. 2009 et al. al. 2003 2009 2009 Widme
2005 2003 r 2011
mg ITO/ m? | 4.000 7.176 700 192 240 72 192 300
nm/layer 1.667 2.990 292 80 100 30 80 125
mg In/m? 3.120 5.597 546 150 187 56 150 234

Quelle: Boni & Widmer 2011

Fir den Recyclingstrom von Displays wurden von FEM & IUTA 2011 durchschnittliche
Indium-Gehalte von 174g/t Displayschrott ermittelt. Bezieht man diesen Wert auf die einzel-
nen Bildschirmgerate, so weist diese Naherungsrechnung auf Durchschnittsgehalte zwi-
schen 464 und 864 mg/m? hin (siehe Tabelle 3), sodass im Folgenden von einem mittleren
Wert von 700 mg/m? fiir LCD-Displays ausgegangen wird. Fiir Plasma-Bildschirme, die im
TV-Bereich einen Marktanteil von knapp 10% erreichen, wird von einem vergleichbaren Wert

ausgegangen.

Tabelle 3 Naherungsrechnung zu Indium-Gehalten in LCD-Displays
Mittleres Mittlerer In- Mittlerer In- Mittlere Mittlerer In-
Displaygewicht Gehalt Gehalt pro Gerédt | Bildschirmflache Gehalt
[] [9/t] [mg] [em?] [mg/ m’]
Notebook 250 43,5 552 788
LCD-Monitor 300 174 52,2 1126 464
LCD-Fernseher 1800 36,3 3626 864

Datenquellen: FEM & IUTA 2011, Displaybank 2011 (GréRen der Displays)

Insgesamt kénnen daher fiir die betrachteten Displaygerate folgende mittlere Indium-Gehalte
abgeschatzt werden:

Tabelle 4 Mittlere Indium-Gehalte verschiedener Displaygerate

Mittlere Bildschirmflache [cmz] Mittlerer In-Gehalt pro Gerat [mg]
Notebook 552 39
Computer-Monitor 1.126 79
Fernseher 3.626 254

Diese Werte korrespondieren sehr gut mit herstellerbasierten Angaben beziglich des
Indium-Gehaltes von Notebookdisplays der GroRe 15,4-Zoll (686cm?). Laut Daten von
Prakash et al. (2011) beinhalten diese in etwa 0,5g Indium-Zinn-Oxid, was einem Indium-
Gehalt von 0,399 entspricht.
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2.2

Seltene Erden

Seltene Erden (auch als Seltenerdmetalle bezeichnet) werden in Leuchtstoffen von Bild-
schirmen eingesetzt. Je nach Displaytechnologie werden die Seltenen Erden entweder in
den Displays selbst (PDP- und OLED-Technologie), oder der Hintergrundbeleuchtung (LCD-
Technologie) eingesetzt. Die verfigbaren Daten zum Einsatz von Seltenen Erden sind in
diesem Bereich sehr allgemein, da jedwede produktspezifische Informationen zu Mengen
und Konzentrationen in der Regel Betriebsgeheimnissen unterliegen. Insgesamt kdnnen
dennoch folgende Aussagen getroffen werden:

Bei Leuchtstoffen kann in Tragermatrix und den eigentlichen Leuchtstoffen (Aktiva-
toren) unterschieden werden. FUr die Tragermatrix kommen neben einigen
Verbindungen ohne Seltene Erden v.a. Verbindungen mit Yttrium (Y203), Cer
(CeMgAl;11049) und Lanthan (La,O3) zum Einsatz (Schiler et al.2011). Daten des U.S.
Department of Energy (US DoE 2010), Guarde et al. (2010) und Gambardella et al.
(2010) zeigen, dass diese drei Metalle die groRten Mengenanteile von allen Seltenen
Erden in Leuchtmitteln aufweisen. Gambarella et al. (2010) geben den Anteil von
Yttrium, Lanthan und Cer an allen in Leuchtmitteln verwendeten Seltenen Erden mit
69,2%, 11,0% und 8,5% an — gefolgt von Europium (4,9%), Terbium (4,6%) und
Gadolinium (1,8%).

Als eigentliche Leuchtstoffe kommen Europium, Terbium und Gadolinium in ver-
schiedenen Verbindungen zum Einsatz. Samarium, Erbium, Dysprosium, Thulium und
Lutetium spielen eine mengenmalig untergeordnete Rolle (Schuler et al. 2011;
Gambardella et al.2010).

Fur Plasma Displays werden laut Rieger (2009) folgende Seltene-Erden-Verbindungen
eingesetzt:

Rot: (Y, Gd)BOs:Eu
(Y203:Eu®)

Grun: (Y, Gd)BO3:Tb

Blau: BaMgAl,cO47:Eu

Fir die LCD-Hintergrundbeleuchtung kommen insbesondere bei alteren Geraten
Kaltkathodenréhren (CCFL) zum Einsatz. Wahrend in Notebooks in der Regel nur ein
bis zwei Leuchten eingesetzt werden, sind Fernsehgerate mit bis zu 82 Kapillarréhren
ausgestattet (FEM & IUTA 2011). Die Kaltkathodenréhren eines Notebooks haben
Durchmesser von ca. 1,5mm und wiegen weniger als 1g (siehe Abbildung 2).
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Abbildung 2 CCFL-Kapillarréhre eines Notebook-Bildschirms (eigene Aufnahme Oko-
Institut)

Eine Einschatzung von Mengen pro Einheit ist nur mit allgemein zuganglichen Daten még-
lich, die insbesondere in ihrer Kombination betrachtliche Unsicherheiten aufweisen. Dennoch
kann insbesondere fiir LCD-Bildschirme mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung eine Abschatz-
ung auf folgender Datenbasis getroffen werden:

Tabelle 5 Annahmen und Daten zur Abschatzungen der Seltenen Erden Gehalte
der CCFL-Hintergrundbeleuchtung von LCD-Bildschirmen
Durchschn. | Durchschn. | Massenanteil Massenanteil an den Leuchtstoffen [%]
Gewicht Anzahl der | Leuchtstoffe
einer Kapillar- an
CCFL- réhren pro | Kapillarréhre | Y | Eu | La | Ce | Tb | Gd Pr
Kapillar- Gerat [%]
rohre [g]
Notebook 1
Monitor 15 6 2,1 87|06 |05|03]|01]| 00| <0,01
2 4 4 6 8 5
Fernseher 4 15

Datenquellen: Eigene Messungen und Abschatzungen, Hamidovic 1997 zitiert nach Martens 2011, Guarde et al.
2010.

Aufgrund dieser Daten kdnnen folgende Mengenabschatzungen getroffen werden:
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Tabelle 6 Geschatzte durchschnittliche Seltenen Erden Gehalte von LCD-Displays
mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung
Yttrium Europium Lanthan Cer Terbium Gadolinium
[mg] [mg] [mg] [mg] [mg] [mg]
Notebook 1,8 0,13 0,11 0,076 0,038 0,011
Monitor 16,0 1,20 1,00 0,680 0,340 0,095
Fernseher 110,0 8,10 6,80 4,500 2,300 0,630

Neuere LCD-Monitore sind teilweise bereits mit einer Hintergrundbeleuchtung auf Basis
weiller LEDs ausgestattet (siehe Abschnitt 5). Im Jahr 2010 lag der Marktanteil von mit LED
ausgestatteten LCD-Monitoren und LCD-Fernsehgeraten bei etwa 30%, wahrend bereits
etwa 90% aller neuen Notebooks mit LED-Hintergrundbeleuchtung versehen waren (Young
2011). Auch bei Verwendung von weillen LEDs kommt, ahnlich wie bei CCFL-Roéhren, ein
Leuchtstoff zum Einsatz, der das in der LED erzeugte kurzwellige Licht in das sichtbare
Spektrum konvertiert. Dessen Tragermatrix besteht in der Regel aus Yttrium-Aluminium-
Granat (YAG) mit nennenswerten Beimischungen von Gadolinium. Die Dotierung wird mit
einigen Gewichtsprozent Cer und teilweise auch Europium vorgenommen. Der eigentliche
Halbleiter-Chip der LED, in dem das Licht erzeugt wird, setzt sich aus Indiumgalliumnitrid
zusammen (siehe auch Abschnitt 5.1). Damit ergibt sich fir LCD-Monitore, LCD-
Fernsehgrate und Notebooks mit LED-Hintergrundbeleuchtung eine gegentber Tabelle 6
etwas veranderte Zusammensetzung bezuglich der Seltenen Erden, welche in der Tabelle
8angegeben ist (Indium und Gallium sind in dieser Aufstellung mit eingeschlossen). Es
finden dabei die in Tabelle 7 angegebenen Mengenanteile der kritischen Metalle in weillen
LEDs Verwendung (siehe auch Tabelle 30 in Abschnitt 5.1). Die fur die Hochrechnung
bendtigte Anzahl der in einem Monitor verbauten weiflen LEDs ist eine herstellerspezifische
Grofle und kann fir eine allgemeine Betrachtung nur abgeschatzt werden. Basierend auf
beispielhaften Angaben in Young (2011) wird von 100 LEDs fir einen LCD-PC-Monitor, 150
LEDs fiir ein LCD-Fernsehgerat und 50 LEDs fiir ein Notebook-Display ausgegangen (siehe
Tabelle 7).

Tabelle 7 Annahmen und Daten zur Abschatzungen der Seltenen Erden Gehalte
(inkl. Indium und Gallium) der LED-Hintergrundbeleuchtung von LCD-
Bildschirmen
Durchschn. Leuchtstoff: Halbleiterchip
Anzahl der Masse pro LED [ug] Masse pro LED [ug]
weilRen LEDs
pro Gerit Y Eu Ce Tb Gd In® Ga
Notebook 50
Monitor 100 32,0 0,6 2,0 0,0 32,5 29,0 32,5
Fernseher 150

nur Anteil der LED-Hintergrundbeleuchtung
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Tabelle 8 Geschatzte durchschnittliche Seltene Erden Gehalte (inkl. Indium und
Gallium) von LCD-Displays mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Yttrium Europium Cer Terbium Gadolinium | Indium’ Gallium
[mg] [mg] [mg] [mg] [mg] [mg] [mg]
Notebook 1,6 0,03 0,1 0,0 0,75 1,5 1,6
Monitor 3,2 0,06 0,2 0,0 1,50 29 3,3
Fernseher 49 0,09 0,3 0,0 2,30 4,4 4,9

Zusatzlich zu den Seltenen Erden der Hintergrundbeleuchtung kénnen in einigen Geraten
Permanentmagnete auf Basis Seltener Erden verbaut sein (siehe Kapitel 3.4). Als mogliche
Anwendungen kommen dabei vor allem Lautsprecher von Fernsehgeraten in Frage. Daten
zur Anwendungshaufigkeit von Seltenen Erden Magneten in Fernsehern sowie deren Stiick-
gewichte liegen allerdings nicht vor, sodass diese in der vorliegenden Arbeit unbericksichtigt
bleiben.

2.3 Edelmetalle

Flachbildschirme beinhalten eine oder mehrere Leiterplatten die mit elektronischen Kompo-
nenten sowie Steckverbindungen bestlickt sind. Sowohl in den Komponenten, den Steckver-
bindungen als auch in den Loten sind relevante Mengen an Edelmetallen enthalten.

Tabelle 9 Gewicht und Edelmetallkonzentrationen von Leiterplatten in
Flachbildschirmen
GEeI‘:‘v:::tt [pg r]o Ag [mg/kg] Au [mg/kg] Pd [mg/kg] | Datenquelle
e | 0 | 1300 % | Ciismamn ot al 2007
(e Femeenrs | 200 | 0 o0 19| Ciismann ot al 2007

Aus den Daten aus Tabelle 9 kann die Gesamtmenge in den Leiterplatten eines Notebooks
abgeschatzt werden:

Tabelle 10 Edelmetallmengen in den Leiterplatten von Flachbildschirmen

Ag [mg] Au [mg] Pd [mg]
Leiterplatte eines LCD-Monitors 520 196 40
Leiterplatte eines LCD-Fernsehers 575 138 44
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24 Zusammenfassung kritischer Metalle in Flachbildschirmen

Die Ergebnisse der Analysen aus Kapitel 2.1 bis 2.3 sind in Tabelle 12 und Tabelle 13
dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass die Werte vor allem orientierenden Charakter haben
und keinesfalls auf alle Einzelmodelle und GréRen anwendbar sind. So leiten sich viele
Werte von Messungen an Altgeraten ab. Aufgrund veranderten Produktdesigns kdnnen sich
hier bei neueren Gerategeneration Verschiebungen ergeben, die in diesen Daten noch nicht
berlcksichtigt werden konnten, da sie vielfach der betrieblichen Geheimhaltung unterliegen
bzw. noch nicht in aggregierter Weise fur ein Durchschnittsprodukt berechnet wurden.
Tabelle 11 fasst die zur Hochrechnungen der Mengenangaben bezulglich der im Jahre 2010
in Deutschland verkauften PC- und TV-Displays verwendeten GréRen zusammen Bei der
Hochrechnung der Mengenangaben bezuglich der in 2010 auf dem deutschen Markt
verkauften Gerate werden die in Abschnitt 2.5 zitierten Angaben zu den entsprechenden
Verkaufszahlen als Basis genommen. Diese schlieBen zwar auch PC-Monitore mit
Elektronenrohren-Bildschirmen (CRT-Bildschirm) mit ein. Deren Marktanteil kann jedoch als
in der Gesamtbilanz vernachlassigbar gesehen werden. Fir den Marktanteil der im Jahr
2010 verkauften TV-Gerate und PC-Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung wird ein Wert
von 30% angenommen (Young 2011). Fir die Konzentrationen der Seltenen Erdmetalle
sowie von Gallium und Indium in LCD-Geraten mit LED-Hintergrundbeleuchtung wird von
den Angaben in Tabelle 8 ausgegangen. Dabei wurde angenommen, dass ein
durchschnittlicher LCD-Monitor 100 weif3e LEDs und ein LCD-Fernsehgerat 150 weilRe LEDs
in der Hintergrundbeleuchtung enthalt (siehe Young 2011). Fir PDP-Fernsehgerate werden
fur die weitere Potenzialberechnung die Daten des LCD-Fernsehers zu Grunde gelegt.

Tabelle 11 Absatzzahlen von Geraten mit LCD-Display (Deutschland 2010), der
Marktanteil von Geraten mit Hintergrundbeleuchtung mittels weilter LEDs
(WLEDs) und die angenommene Anzahl der pro Gerat in der
Hintergrundbeleuchtung verbauten WLEDs (siehe auch Abschnitt 5.3)

- . Marktanteil Anzahl
Gerateklasse An::n:adueftr;: é(::r('a)'tlen = Hintergrundbeleuchtung | WLEDs pro
mit WLEDs Gerat
LCD-PC-Monitor 2.576.000 30% 100
LCD-TV-Geréat 8.258.000 30% 150

Aus Tabelle 12 lasst sich enthehmen, dass Uber alle in Deutschland verkauften LCD-PC-
Monitore vor allem Silber (gut 1,3 Tonnen/a) und Gold (rund eine halbe Tonne/a) derzeit in
die Nutzungsphase gelangen, die nach Ablauf der Nutzungsphase ein interessantes
Potenzial fir die Kreislaufwirtschaft darstellen. Es folgen Indium (rund 200 kg/a) und das
Edelmetall Palladium (rund 100 kg/a). Die diversen Seltenen Erden und Gallium sind nur in
geringen Mengen in den LCD-Monitoren enthalten.

Landesamt fiir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen — Fachbericht 38
-13/84 -



Recycling kritischer Rohstoffe aus Elektronik-Altgeraten

Tabelle 12 Durchschnittlicher Gehalt kritischer Rohstoffe in LCD-PC-Monitoren

(privater Markt)

Gehalt je ECEB?" je §:1hoa:':‘igallen
Metall LCD-M4onitor Monitor verkauften LCD- Vorkommen

(CCFL') [mg] (LED5) [mg] | Monitoren [kg]
Silber Ag 520 520 1.340 Leiterplatte & Kontakte (100%)
Gold Au 200 200 505 Leiterplatte & Kontakte (100%)
Indium In 79 82 206 Displayinnenbeschichtung (100%)
Palladium Pd 40 40 102 Leiterplatte & Kontakte (100%)
Yttrium Y 16 3,20 32 Hintergrundbeleuchtung (100%)
Gallium Ga 0,000 3,30 2,51 LED-Hintergrundbeleuchtung
Europium Eu 1,200 0,06 2,23 Hintergrundbeleuchtung (100%)
Lanthan La 1,000 0,00 1,84 CCFL-Hintergrundbeleuchtung
Cer Ce 0,680 0,20 1,38 Hintergrundbeleuchtung (100%)
Gadolinium Gd 0,096 1,50 1,33 Hintergrundbeleuchtung (100%)
Terbium Tb 0,340 0,00 0,61 CCFL-Hintergrundbeleuchtung
Praseodym Pr <0,019 0,00 <0,05 CCFL-Hintergrundbeleuchtung

Tabelle 13 Durchschnittlicher Gehalt kritischer Rohstoffe in LCD-Fernsehern
cara | Sotae [ SRLE
Metall Fernseher Ferns7eher Lc";f autten Vorkommen
(CCFLG) [mg] (LED') Fernsehern
[mg] [kg]

Silber Ag 580 580 4.748,35 | Leiterplatte & Kontakte (100%)
Indium In 260 260 2.157,86 | Displayinnenbeschichtung (100%)
Gold Au 140 140 1.139,60 | Leiterplatte & Kontakte (100%)
Yttrium Y 110 4,8 647,02 | Hintergrundbeleuchtung (100%)
Palladium Pd 44 44 360,87 | Leiterplatte & Kontakte (100%)
Europium Eu 8,10 0,09 46,84 | Hintergrundbeleuchtung (100%)
Lanthan La 6,80 0,00 39,33 | CCFL-Hintergrundbeleuchtung (100%)
Cer Ce 4,50 0,30 26,96 | Hintergrundbeleuchtung (100%)
Terbium Tb 2,30 0,00 13,11 | CCFL-Hintergrundbeleuchtung (100%)
Gallium Ga 0,00 4,90 12,08 | LED-Hintergrundbeleuchtung (100%)
Gadolinium Gd 0,63 2,30 9,22 | Hintergrundbeleuchtung (100%)
Praseodym Pr <0,13 0,00 <1,07 | CCFL-Hintergrundbeleuchtung (100%)

Die entsprechenden Daten fir LCD-TV-Geréte sind in Tabelle 13 aufgeflhrt. Silber (gut 4,7
Tonnen/a), Indium (gut 2,1 Tonnen/a) und Gold (gut 1,1 Tonnen/a) werden Uber LCD-

LCD-Monitore (PC) mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung (in 2010 ca. 70% aller neuen LCD-Monitore)
LCD-Monitore (PC) mit LED-Hintergrundbeleuchtung (in 2010 ca. 30% aller neuen LCD-Monitore)
LCD-Fernseher mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung (in 2010 ca. 70% aller neuen LCD-Fernseher)
LCD-Fernseher mit LED-Hintergrundbeleuchtung (in 2010 ca. 30% aller neuen LCD-Fernseher)
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Fernseher im Tonnenbereich jahrlich auf den deutschen Markt gebracht. Allein der
Goldgehalt entspricht nach heutigen Marktpreisen rund 40 Mio. Euro. Yttrium als Vertreter
der Seltenen Erden und das Edelmetall Palladium werden jeweils zu mehreren hundert
Kilogramm pro Jahr Uber LCD-Fernseher in Deutschland mitverkauft. Gallium und die
anderen Seltenen Erden weisen eine geringere Mengenrelevanz auf.

2.5 Marktdaten Flachbildschirme

Der deutsche Markt fir TV-Gerate wird hauptsachlich durch die Umsatze mit TV-
Flachbildschirmen auf LCD-Basis dominiert. Nach CEMIX (2011) wurden aus dieser
Produktgruppe im Jahr 2010 etwa 8.3 Millionen TV-Gerate und damit 9,3% mehr als im
Vorjahr verkauft (siehe Tabelle 14). Dieser Trend zu steigenden Stiickzahlen und auch
steigendem Umsatz (fast 5,5 Mrd. € in 2010, 3,9% Steigerung gegenuber 2009) wird auch
durch einen sinkenden Durchschnittspreis angeheizt. Deutlich kleiner ist der Markt fur
Plasma-TV-Gerate, dessen Absatz und Umsatz in 2010 nur etwa 10% des LCD-TV-Marktes
ausmachte. Dies ist auch durch einen héheren Durchschnittspreis der Plasma-TV-Gerate
bedingt, zusammen mit den stetig verbesserten Bildeigenschaften der LCD-TV-Gerate. Uber
die letzten Jahre scheinen sich Plasma-TV-Gerate in Deutschland in einer kleinen, aber
offenbar bestandigen Nische zu etablieren (GfK & gfu 2011, siehe Abbildung 3). Fir die
Verwendung als PC-Monitore spielen die Plasma-Bildschirme gegenwartig keine Rolle.
Plasma-Bildschirme werden in der Regel erst ab einer Diagonalen von etwa 37 Zoll gefertigt
und sind daher nahezu ausschlieflich fir den TV-Bereich relevant.

Abbildung 3 Absatz von TV-Geraten in Deutschland, nach bildgebender Technologie
(LCD-, Plasma-, Réhren-TV-Gerat), nach GfK & gfu (2011)
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Der Wachstumstrend auf dem gesamten TV-Geratemarkt resultiert in einen Bestand von
geschatzten 50 Millionen TV-Flachbildgeraten in privaten Haushalten in 2010 (GfK & gfu
(2011)). Damit ist jeder Haushalt in Deutschland mit etwa 1,5 Fernsehgeraten ausgestattet.
Neben der Erweiterung des verfugbaren HDTV-Angebots haben auch die neu verfigbare
3D-Technologie fiur TV-Gerate (Absatz 2010: 200.000 Stiick) und sogenannte Smart-TV-
Gerate mit Internetanbindung (Absatz 2010: 2 Mio. Stiuck) die Nachfrage nach neuen TV-
Flachbildfernsehern angehoben. Auch die fur den 30. April 2012 vorgesehene Abschaltung
der analogen TV-Satellitentbertragung wirkt fordernd auf die Nachfrage nach neuen TV-
Geraten. Angesichts dieser neuen, sich gerade etablierenden Technologien wird auch fir die
nachsten Jahre mit einer positiven Marktentwicklung gerechnet (GfK & gfu (2011)). TV-
Gerate mit Elektronenréhren als bildgebende Komponente (CRT-Gerate) spielen hingegen
zumindest bei Neukaufen in 2010 kaum noch eine Rolle, was den langjahrigen Trend hin zu
einem Verschwinden vom Markt fortsetzt (siehe Abbildung 3).

Tabelle 14 Absatz, Durchschnittspreise und Umsatze fir TV-Gerate (privater Markt)
in 2010 , nach CEMIX (2011)
LCD-TV- Plasma-TV- CRT-TV- PC-
Produktgruppe . 8
Bildschirme Bildschirme Bildschirme Monitore
Absatz 2010 in 1.000 Stick 8.258 812 34 2.576
Veranderung gegen 2009 9,30% 8,00% -77,10% -20,80%
Durchschnittspreis in 2010 [~€]9 665 804 120 180

Von Bedeutung fliir den Einsatz von Rohstoffen ist der seit mehreren Jahren anhaltende
Trend zu groReren Formaten bei TV-Geraten. Abbildung 4 zeigt die Entwicklung der
Umsatze, die in den letzten Jahren in Deutschland mit TV-Geraten verschiedener Bildschirm-
diagonalen erzielt wurden. Es lasst sich ein eindeutiger Trend hin zu groReren TV-
Bildschirmen erkennen. Anders als bei PC-Monitoren, bei denen die Bildschirmgroflie
aufgrund der Male eines typischen PC-Arbeitsplatzes nach oben begrenzt ist, gibt es auch
fur TV-Bildschirme, die deutlich gréRer als bisher sind, eine aus der Sicht der Unterhaltungs-
elektronik-Industrie sinnvolle Verwendung und damit eine Nachfrage auf dem Markt. Die
durchschnittliche GroRe des LCD-Panels eines Anfang 2010 verkauften Flachbildschirmes
betragt etwa 3626 cm? fiir TV-Bildschirme und etwa 1126 cm? fiir PC-Monitore, entsprechend
etwa der Grofle eines 37-Zoll-TV-Bildschirms beziehungsweise eines 20-Zoll-PC-Bild-
schirms.Diese Angaben basieren auf Daten Uber die relativen Anteile verschieden groR3er
LCD-Panels auf dem Weltmarkt (Displaybank (2011)). Es wird fir die Hochrechnungen zur
Gesamtmenge der kritischen Metalle in LCD-Flachbildschirme in der deutschen Abfallwirt-

8 CRT+TFT, nur privater Sektor

o Inkl. Mehrwertsteuer
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schaft in Abschnitt 2.4 angenommen, dass die verschieden grof3en Flachbildschirm-
Varianten ahnlich groe Anteile am deutschen Markt wie am Weltmarkt haben. Daraus
resultiert dann auch eine Ubereinstimmende mittlere Groflie der Bildschirmflachen.

Abbildung 4 Entwicklung des Umsatzes in Deutschland fir TV-Gerate nach
Bildschirmgrofle
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Abbildung 5 Marktanteile von Geraten mit LCD-Bildschirmen und LED-
Hintergrundbeleuchtung (nach Young 2011)
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Im Unterschied zu Plasma-Bildschirmen ist bei Bildschirmen auf LCD-Basis eine Hinter-
grundbeleuchtung ndétig. Dafir wird neben den bisher hauptsachlich verwendeten Kailt-
kathoden-Réhren (CCFL) zunehmend weille LEDs (WLEDs) eingesetzt. Abbildung 5 zeigt
den im letzten Jahr zunehmenden Anteil von Geradten mit LCD-Bildschirmen, in denen
WLEDs als Hintergrundbeleuchtung zum Einsatz kommen (Young 2011). Dieser Anteil
betrug fiir Anfang 2011 gefertigte TV-Flachbildschirme bereits 40%.

Bereits 2010 dominierte der Umsatz, der mit WLEDs flr TV-Flachbildschirme erzielt wurde,
mit einem Wert von ca. 28% alle anderen Verwendungszwecke fir WLEDS (siehe Abbildung
6). Fur die nachsten Jahre wird ein starkes weiteres Wachstum bis hin zu Gber 40% in 2012
vorhergesagt (Young 2011).

Abbildung 6 Marktanteile und Projektion der Marktentwicklung fiir weille LEDs nach
Verwendungszweck (Young 2011).
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In TV-Bildschirmen wird Uberwiegend eine indirekte Beleuchtungsmethode genutzt, bei der
die WLEDs als Lichtleiste am Rande der Monitorflache platziert werden, und der Lichtstrom
Uber Lichtleiter auf die Gesamtflache verteilt wird. Dagegen sind bei Monitoren mit
sogenannter direkter Hintergrundbeleuchtung die LEDs einzeln Uber die Flache verteilt und
jeweils mit einem eigenen Linsensystem zur Streuung des Lichtes versehen. Dabei werden
mindestens dreimal mehr LEDs bendtigt als bei der indirekten Beleuchtung (Young 2011).
Auch Hybride aus diesen beiden Konstruktionsprinzipien werden gefertigt.

Verbesserung in der Lichtausbeute der weilten LEDs, der Qualitat der Lichtleiter und Erhéh-
ung der Durchlassigkeit der eigentlichen LCD-Schicht haben dazu gefiihrt, dass sich die
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Anzahl der durchschnittlich in einen LCD-Panel als Hintergrundbeleuchtung verbauten LEDs
von 2009 bis 2010 in etwa halbiert. Sie lag 2010 bei etwa 100 LEDs pro Bildschirm. Es wird
allerdings erwartet, dass sich diese gegenwartige Entwicklung hin zu weniger LEDs
abschwachen oder gar umkehren kénnte, da der Trend in Richtung zunehmend grof3erer
Flachbildschirme geht (siehe auch Abbildung 4). Fir deren Hintergrundbeleuchtung wird eine
grolkere Zahl an LEDs erforderlich. Neben grof3en Bildschirmen erfordern auch 3D-fahige
Flachbildschirme eine verstarkte Hintergrundbeleuchtung: Beide flr 3D-TV-Gerate haupt-
sachlich verwendeten Technologien, die shutter-Methode wie auch die Verwendung von
Polarisationsfiltern, bewirken eine Reduktion der Helligkeit um 80% beziehungsweise 60%.
Der Helligkeitsverlust muss daher durch eine verstarkte Hintergrundbeleuchtung aufge-
fangen werden (Young 2011). Diesen erhéhten Anforderungen an die Starke der Hinter-
grundbeleuchtung werden voraussichtlich vor allen direkte Beleuchtungsmethoden bzw.
Hybridkonstruktionen gerecht werden. Deren Marktanteile liegen 2010 zwar noch bei nur
wenigen Prozent, vor allem bedingt durch hohe Fertigungskosten. Es wird jedoch erwartet
dass er sich bis 2015 auf jeweils etwa 15% erhéhen wird (siehe Abbildung 7).

Abbildung 7 Marktanteile von LCD-TV-Geraten mit indirekter (,Edge®), direkter
(,Direct”) und hybrider (,Hybrid“) Hintergrundbeleuchtung (nach Young
2011)
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2.6 Lebensdauer und Erfassungsraten Flachbildschirme

Die Lebensdauer von Computerbildschirmen wurde im Rahmen des europaischen
Okodesign-Prozesses auf durchschnittlich 6,6 Jahre geschatzt (EuP 2007). In dieser Zahl ist
sowohl die Erstnutzung, als auch die Lange einer durchschnittlichen Zweitnutzung enthalten.
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Fir die Lebensdauer von Fernsehgeraten kann laut Zangl et al. (2009) von durchschnittlich
10 Jahren ausgegangen werden.

Im Jahr 2008 wurden in Deutschland 319.983 t der WEEE-Produktkategorie 3 (IT- und
Telekommunikationsgerate) sowie 192.224 t der WEEE-Produktkategorie 4 (Gerate der
Unterhaltungselektronik) in Verkehr gebracht. Im gleichen Zeitraum wurden 155.007 t der
Kategorie 3 sowie 130.620 t der Kategorie 4 durch die offiziellen Ricknahme- und Sammel-
systeme flir das geregelte Recycling und Entsorgung erfasst (BMU 2009). Geht man davon
aus, dass diese Werte reprasentativ auf Bildschirme Ubertragen werden kdnnen, kann die
Erfassungsrate fur Computerbildschirme in Deutschland mit knapp 50%, fur Fernsehgerate
mit knapp 85% abgeschéatzt werden'. Verglichen mit Daten auf EU-Ebene (40,5% fiir
Flachbildschirme), liegt Deutschland damit Gber dem européischen Durchschnitt (Huisman et
al. 2007). Uber den Verbleib der restlichen Gerate existieren keine belastbaren Daten.
Insgesamt kommen folgende Mdglichkeiten in Betracht:

o Zeitverzogerte Entsorgung (Aufbewahrung der Altgerate durch den Nutzer)
e Entsorgung tber den Hausmdill
e Export in andere Lander

Insbesondere beim letzten Punkt ist bekannt, dass sowohl Fernsehgerate als auch
Computermonitore vielmals als Gebrauchtware nach Osteuropa oder West-Afrika exportiert
werden, wo die Gerate zum Teil Instand gesetzt werden und an lokale oder regionale
Abnehmer verkauft werden (Prakash & Manhart 2010, Manhart et al. 2011).

2.7 Stand der Vorbehandlungstechnik fiir Flachbildschirme

Gemal Anhang Il der Richtlinie 2002/96/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 27. Januar 2003 Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate missen Flissigkristallanzeigen
mit einer Oberflache von mehr als 100 Quadratzentimetern und hintergrundbeleuchtete
Anzeigen mit Gasentladungslampen beseitigt oder verwertet werden. Es muissen die
erforderlichen MaRnahmen getroffen werden, damit die Abfalle nicht die menschliche
Gesundheit gefahrden oder die Umwelt schadigen. Insbesondere bei Gasentladungslampen
sieht die Richtlinie 2002/96/EG explizit eine Entfernung des Quecksilbers vor.

Somit werden Flachbildschirme in Deutschland und der EU nach der Sammlung einer
gesonderten Verwertung zugefihrt, die insbesondere die Rickgewinnung des Quecksilbers
aus Gasentladungslampen (LCD-Displays mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung) zum Ziel hat.

Diese Ruckgewinnung kann am besten durch manuelle Entnahme der Kapillarréhren erreicht
werden. Dieses Verfahren wird zwar in verschiedenen Betrieben praktiziert, aufgrund der
Quecksilberemissionen von beschadigten Lampen, sollte dieses Verfahren aber nur unter
Einhaltung strenger Arbeitsschutzstandards angewendet werden. Insgesamt muss bei

1% Diese Werte beinhalten allerdings keine zeitlichen Verzégerungen durch die Nutzungsphase der Geréte. Es

handelt sich daher lediglich um eine Abschatzung der tatsachlichen Erfassungsraten.
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diesem Vorgang davon ausgegangen werden, dass 5-20% der Kapillarréhren bei der
Demontage beschadigt werden, sodass Quecksilber austritt (Boni & Widmer 2011).

Bei der vollstandigen manuellen Demontage von LCD-Bildschirmen mit CCFL-Hintergrund-
beleuchtung'’ werden folgende Fraktionen erzeugt:

o Kunststofffraktion (z.T. aufgegliedert nach verschiedenen Polymertypen)
e Stahl- und Aluminiumbleche

o Leiterplatten

e CCFL-Lampen

o Displays

Die Kunststofffraktion, Stahl, Aluminium und Leiterplatten werden an entsprechende
Absatzmarkte zur stofflichen Wiederverwertung weitergegeben. Auf die Rlickgewinnung von
Edelmetallen aus Leiterplatten wird in Kapitel 3.9 und 6.1eingegangen. Die CCFL-Lampen
werden dem allgemeinen Lampenrecycling zugefihrt, wobei v.a. der sachgerechte Umgang
mit Quecksilber im Vordergrund steht. Zudem werden das Glas und z.T. die metallischen
Bestandteile der Fassungen einer stofflichen Verwertung zugefiihrt. Die Leuchtstoffe selbst
sowie eventuelle Verunreinigungen durch Glasbruch, Quecksilber und anderen Stoffen
werden i.d.R. Untertage deponiert (Martens 2011). Die in den Leuchtstoffen enthaltenen
Seltenen Erden werden gegenwartig nicht zurtick gewonnen (siehe Kapitel 6.3).

Alternativ. zur manuellen Demontage kann die vollstdndige oder teildemontierte
Displayeinheit einer mechanischen Vorbehandlung zugefiihrt werden, wobei die Gerate in
einem luftdicht abgeschirmten Shredder zerkleinert werden und das Quecksilber aus der
Prozessluft abgeschieden wird. Dennoch bleiben auch bei diesem Verfahren offene Fragen,
da laut Boni & Widmer (2011) der vollstandige Verbleib des Quecksilbers nicht abschlielend
geklart ist.

Als weitere Option wird die thermische Behandlung ganzer oder teildemontierter Displayein-
heiten praktiziert (Boni & Widmer 2011, Martens 2011).

Die Displays werden Uberwiegend thermisch in Abfallverbrennungsanlagen oder im
Walzverfahren fur Stahlwerksstdube verwertet. Dabei werden die organischen Bestandteile
(Flussigkristalle, Polarisationsfilter, Harze) verbrannt und das Glas zusammen mit den
oxidierten Metallen in einer inerten Schlacke eingebunden (Martens 2011). Das in den
Displays enthaltene Indium geht dabei dissipativ verloren.

2.8 Optimierungspotenziale in der Recyclingkette

Aus Ressourcensicht ist eine manuelle Vorbehandlung mit vollstdndiger Entnahme der
bestlickten Leiterplatten mit anschlieRender Riickgewinnung der Edelmetalle (siehe Kapitel

" Bei Flachbildschirmen fallen derzeit im Abfalistrom v.a. LCD-Bildschirme mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung

an. Neuere Technologien wie LCD-Displays mit LED-Hintergrundbeleuchtung oder OLED-Bildschirme sind
mengenmalig im Abfallstrom noch nicht relevant.
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6.1) zu empfehlen. Hierbei lassen sich v.a. die Synergien mit der oftmals praktizierten manu-
ellen Entnahme der quecksilberhaltigen CCFL-Lampen nutzen.

Hinsichtlich einer Rickgewinnung des Indiums aus den Displayeinheiten sowie der Seltenen
Erden aus der Hintergrundbeleuchtung existieren derzeit noch keine geeigneten Abtrenn-
und Raffinerieprozesse (siehe Kapitel 6.3 und 6.4), sodass diese Stoffe bislang nicht Ziel der
stofflichen Widerverwertung waren. In Anbetracht der sich abzeichnenden Entwicklungen auf
diesem Gebiet, kann aber eine Einlagerung der Displayeinheiten sowie der Leuchtstoffe zur
spateren Verwertung in Betracht gezogen werden. Diese MalRnahmen sind insofern als
machbar einzustufen, da diese beiden Fraktionen bereits jetzt als konzentrierte Fraktionen in
Zerlegeprozessen anfallen'?.

2 Das Hauptaufkommen von Leuchtstoffen sind dabei allerdings nicht die Hintergrundbeleuchtungen von

Flachbildschirmen, sondern andere Leuchtmittel (v.a. Leuchtstoffréhren) und Bildschirmtechnologien
(Kathodenstrahlréhren).
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3 Notebooks

Notebooks sind aus mehreren Komponenten und 1800 bis 2000 Einzelteilen zusammen-
gesetzt (Manhart & Grielfhammer 2006). Diese beinhalten insgesamt eine Vielzahl von
Elementen. Die folgende Abbildung gibt einen Uberblick Uber die wesentlichen, aus
Recyclingsicht relevanten Komponenten:

Abbildung 8 Die wesentlichen, aus Recyclingsicht relevanten Komponenten eines
Notebooks (eigene Aufnahme Oko-Institut)

A: Hauptplatine & kleinere Leiterplatten (z.B. Touchpad)
B: LCD-Bildschirm

C: Akkublock

D: Optisches Laufwerk (CD / DVD / blu-ray)

E: Festplattenlaufwerk

F: Stahlbleche, Kiihlelemente & Lifter

G: Tastatur

H: Kunststoffteile
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Hinsichtlich knapper Ressourcen sind vor allem Leiterplatten (A), der LCD-Bildschirm (B),
der Akkublock (C), das Festplattenlaufwerk (D) und das optische Laufwerk (E) relevant'.

In den folgenden Kapiteln werden diese Komponenten detailliert hinsichtlich der Gehalte
knapper Ressourcen untersucht.

3.1 Edelmetalle

Notebooks beinhalten verschiedene Leiterplatten, die mit verschiedenen elektronischen
Komponenten sowie Steckverbindungen bestlickt sind. Sowohl in den Komponenten, als
auch in den Steckverbindungen und Loten sind relevante Mengen an Edelmetallen
enthalten. Die folgende Liste gibt einen Uberblick Uber die Hauptanwendung von Edel-
metallen in bestlickten Leiterplatten:

¢ Gold: Kontakte, Bonding-Drahte, Mikrochips
e Silber: (bleifreie) Lote

e Palladium: Kondensatoren

Gold, Silber und Palladium werden im Raffinerieprozess mit hoher Effizienz zurlck ge-
wonnen. Da die Vergltung der Kupfer- und Edelmetallhiitten an den Materialwert der ge-
lieferten Leiterplatten gekoppelt ist, liegen sehr genaue Analysedaten fiir verschiedene Arten
bestlckter Leiterplatten vor.

Tabelle 15 Gewicht und Edelmetallkonzentrationen von Leiterplatten in Notebooks

Komponente Gewicht pro | Ag [mg/kg] | Au [mg/kg] Pd Datenquelle
Einheit [g]"* [mg/kg]

Hauptplatine 310 800 180 80 Umicore 2011

Speicherkarten 20 1.650 750 180 Umicore 2011

Kleine Leiterplatten 28 800 180 80 Umicore 2011

Leiterplatte der 12 2.600 400 280 Umicore 2011

Festplatte

Leiterplatte des 25 2.200 200 70 Umicore 2011

optischen Laufwerks

Leiterplatte aus 37 1.300 490 99 Chancerel & Rotter 2009

Display

Mit Hilfe der Daten aus Tabelle 15 kann die Gesamtmenge in den Leiterplatten eines
Notebooks abgeschatzt werden:

'3 Die verbleibenden Komponenten sind teilweise hinsichtlich weniger kritischer Rohstoffe relevant. So sind die

Gehauseteile von Notebooks z.T. mit Kupferfolien ausgekleidet die in den gangigen Vorbehandlungsverfahren

nicht sauber vom Kunststoff getrennt werden kénnen.

14 Datenquellen der Gewichtsangaben: Eigene Recherchen und Messungen des Oko-Instituts.
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Tabelle 16 Edelmetallmengen in den Leiterplatten eines Notebooks

Ag [mg] Au [mg] Pd [mg]
Hauptplatine 248 56 25
Speicherkarten 33 15 4
Kleine Leiterplatten 22 5 2
Leiterplatte der Festplatte 31 5 3
Leiterplatten des optischen Laufwerks 55 5 2
Leiterplatte aus Display 48 18 4
Gesamt 438 104 39

Neben der Leiterplatte weisen zudem die Festplattenscheiben gewisse Edelmetallkonzen-
trationen auf. Diese befinden sich Uberwiegend auf der Oberflache der Datentrager. In
Notebooks kommen Uberwiegend Festplatten im 2,5-Zoll Format zum Einsatz. Einige neuere
Gerate sind allerdings mit halbleiterbasierten Flashspeichern ausgestattet. Diese, als Solid
State Disk (SSD) bezeichneten Speichermedien liegen noch preislich Uber den Festplatten
und erreichen zudem noch nicht dieselbe Speicherkapazitat. Sie weisen allerdings den
Vorteil auf, dass sie hinsichtlich physischer Beanspruchung (Schlage, StéRe ) weniger
anfallig sind. Zudem bendtigen sie weniger Strom in Betrieb, was insbesondere bei Mobil-
geraten hinsichtlich der Erhéhung der Akkulaufzeit Vorteile aufweist. Bei tendenziell sinken-
den Stlckpreisen und héheren Speicherkapazitaten ist davon auszugehen, dass Notebooks
in Zukunft vermehrt mit SSD ausgestattet werden'®.

Generell kdnnen die Festplattenscheiben hinsichtlich ihres Tragermaterials in glas- und alu-
miniumbasierte Scheiben unterteilt werden. Wahrend aluminiumbasierte Scheiben zumeist in
3,5-Zoll-Formaten zur Anwendung kommen, sind 2,5-Zoll-Festplatten zumeist mit zwei oder
drei glasbasierten Scheiben ausgestattet’®. Das Gewicht einer einzelnen glasbasierten
Scheibe im 2,5-Zoll-Format betragt in etwa 4,8g.

Fur die Edelmetalle liegen Analysedaten von Umicore flr beide Typen vor:

Tabelle 17 Edelmetallkonzentration von Festplattenscheiben

Ag [mg/kg] | Au[mgl/kg] Pt [mg/kg] Pd [mg/kg] | Rh[mg/kg] | Ru[mg/kg]
Aluminiumbasiert 850 21 0 14 0 <7
Glasbasiert <3 <6 38 <2 <3 <6

Quelle: Umicore 2011

° zur Materialzusammensetzung von Solid State Disks liegen derzeit noch keine verldsslichen Daten vor.

Hinsichtlich kritischer Rohstoffe kann aber davon ausgegangen werden, dass diese halbleiterbasierten
Speicher vor allem hinsichtlich der Edelmetalle relevant sind. Die Auswirkung auf die Gesamtmengen an
Edelmetallen in Notebooks kann derzeit nicht ermittelt werden. Da aber gleichzeitig edelmetallhaltige Bauteile
wegfallen (Leiterplatte der Festplatte), wird vereinfachend von einer gleichbleibenden Edelmetallmenge
ausgegangen. Veranderungen ergeben sich allerdings fiir die Gehalte an Seltenen Erden, da SSD-Laufwerke

ohne entsprechende Permanentmagnete auskommen (siehe Kapitel 3.4).

'® Da Festplatten mit zwei Datenscheiben flachere Bauformen aufweisen als Festplatten mit drei Scheiben,

kommen bei modernen diinnen Notebooks vor allem Festplatten mit zwei Datenscheiben zum Einsatz.
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Insgesamt kénnen daher flr Notebook-Festplattenscheiben folgende Gesamtkonzen-
trationen abgeschatzt werden:

Tabelle 18 Edelmetallmengen in den Festplattenscheiben eines Notebooks
Ag [mg] Au [mg] Pt [mg] Pd [mg] Rh [mg] Ru [mg]
<0,1 <0, 0,4 <0,1 <0, <0,1

Abbildung 9 Festplattenscheiben im 3,5- und 2,5-Zoll-Format (eigene Aufnahme Oko-
Institut)

3.2 Tantal

Zusatzlich zu den Edelmetallen beinhalten bestiickte Leiterplatten noch eine Vielzahl wei-
terer Metalle. Hinsichtlich kritischer Rohstoffe ist dabei vor allem Tantal von gewisser Rele-
vanz. Tantal kommt in Kondensatoren mit hoher Kapazitdt zum Einsatz. Da Tantal in den
Raffinerieprozessen fiir Edelmetalle nicht zurtick gewonnen werden kann, liegen keine zu
Tabelle 15 und Tabelle 16 vergleichbaren Daten vor. Zwar geben &ltere Quellen einen
Gewichtsanteil von 0,0157% oder 4,719 flr einen Desktop PC an (ACRR ohne Datum), die
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Grundlage dieses Werts ist aber weitgehend unbekannt. Zudem bezieht sich dieser Wert auf
Gerategenerationen der 90er Jahre und sollte deshalb mit grofter Vorsicht behandelt
werden.

Abbildung 10 Tantal-Kondensatoren auf der Hauptplatine eines Notebooks (eigene
Aufnahme Oko-Institut)

Ta-Kondensatoren

Andererseits ist bekannt, dass Ta-Kondensatoren typischerweise Ta-Konzentrationen zwi-
schen 24,4% und 42,6% und einem Mittelwert von 36,7% aufweisen (ZVEI 2003). Im Post-
Consumer-Recycling von Ta-Kondensatoren wurde ein Ta-Gewichtsanteil von 28% ermittelt
(Schéps 2011). Auf allen Leiterplatten eines Notebooks konnten Ta-Kondensatoren mit
einem Gesamtgewicht von 4,63g identifiziert werden, was - bei einem mittleren Ta-Gehalt
von ca. 36,7% einen Ta-Gesamt von in etwa 1,7g entspricht. Dabei ist anzumerken, dass in
der Analyse nur Kondensatoren ab einer Mindestgréfe von ca. 2 x 2 x 3mm bertcksichtigt
wurden. Werden zudem alle kleineren Ta-Kondensatoren berlcksichtigt, liegt der Ta-Gehalt
u.U. geringflgig hoher. Des Weiteren ist anzumerken, dass — je nach Rohstoffpreisen — Ta-
Kondensatoren auch teilweise durch andere Kondensatortypen substituiert werden kdénnen.
Somit ist davon auszugehen, dass der Ta-Gehalt von Notebooks je nach Baujahr und
Gerategeneration stark variiert.
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3.3 Indium

Indium kommt in Form von Indium-Zinn-Oxid (ITO) in LCD-Displays vor. Die Datenlage und
Unsicherheiten beim Indium-Gehalt von Displays sind in Kapitel 2.1 naher beschrieben. Im
Weiteren wird mit einem Indium-Gehalt von 700mg/m? LCD-Displayfléche ausgegangen.

Bei einer Displayflache von 552cm? bei einem 14-Zoll-LCD-Bildschirm betrigt somit der
Gesamtindiumgehalt in etwa 39mg.

3.4 Seltene Erden

Seltene Erden werden in Notebooks vor allem in Permanentmagneten und Leuchtmitteln
eingesetzt. Die Seltenen Erden in den Leuchtmittel des Displays werden ausfihrlich in
Kapitel 2.2 behandelt.

Permanentmagnete auf Basis Seltener Erden — auch als Neodym-Eisen-Bor (NIB) Magnete
bezeichnet — kommen in Notebooks in folgenden Komponenten zum Einsatz:

e Schwingspulenbetatiger der Festplatte (siehe Abbildung 11)
e Spindelmotor der Festplatte (siehe Abbildung 12)
e Spindelmotor des optischen Laufwerks (sieche Abbildung 12)"

e Lautsprecher

Die Gewichte der Magnete sind in Tabelle 19 dargestellt.

Tabelle 19 Anwendungen und Gewicht von Seltenen-Erd-Magneten in Notebooks.

Magnetanwendung Anzahl der Magnete pro | Durchschnittliches Gesamtgewicht
Notebook pro Notebook [g]

Schwingspulenbetatiger einer 2,5-Zoll- meist 2, seltener 1 3,0

Festplatte

Spindelmotor der Festplatte 1 Ringmagnet 1,1

Spindelmotor des optischen Laufwerks 1 Ringmagnet 1,6

Lautsprechermagnete 2 2,5

Die Seltenen Erden Gehalte dieser Magnete werden von VAC (2011) wie folgt angegeben:

Tabelle 20 Seltene Erden Konzentrationen von Magneten in Notebooks
Nd[%] | Pr [%] Dy [%]
Magnete des Schwingspulenbetatigers zusammen 29% 2%
Ringmagnet e der Spindelmotoren 29% ‘ 0% 0%
Magnete der Lautsprecher zusammen 31% 0%

Quelle: VAC 2011

' Beim optischen Laufwerk wird aus technologischer Sicht in CD-, DVD und blu-ray-Laufwerke unterschieden.

Bauform und prinzipieller mechanisch-elektronischer Aufbau unterscheiden sich allerdings nur geringfligig,
sodass die hier ermittelten Werte reprasentativ fur alle Typen angesehen werden kénnen.
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Abbildung 11 Seltene Erden Magnete des Schwingspulenbetatigers (eigene Aufnahmen

Oko-Institut)

Neodym-Eisen-Bor Magnete

Bezuglich der Angaben zu Neodym und Praseodym in den Magneten des Schwingspulen-
betatigers und der Lautsprecher ist anzumerken, dass Neodym von manchen Herstellern aus
Preisgrinden teilweise durch das etwas glnstigere Praseodym substituiert wird. Dies ist
aber laut Hatch (2011) nur bis zu einem Mischverhaltnis von maximal 3:1 sinnvoll, da bei
hoheren Praseodymgehalten die Eigenschaften der Magnete leiden wirden. Im Folgenden
wird davon ausgegangen, dass das durchschnittliche Verhaltnis aus Neodym zu Praseodym
5:1 betragt.

Insgesamt kdnnen daher fur Magnete in Notebooks folgende Konzentrationen abgeschatzt
werden:

Tabelle 21 Seltene Erden Gehalte von Magneten in Notebooks
Nd [mg] Pr [mg] Dy [mg]

Magnete des Schwingspulenbetatigers 725 145 60
Ringmagnet des Spindelmotors der Festplatte 319 0 0
Ringmagnet des Spindelmotors im optischen 464 0 0
Laufwerk

Magnete der Lautsprecher 646 129 0
Gesamt 2.136 274 60
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Abbildung 12 Geoffnete Spindelmotoren mit Ringmagneten von optischem Laufwerk
(links) und Festplatte (rechts) (eigene Aufnahme Oko-Institut)

P i i a0 6| 8 9 10 1, N2, 13 1
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Ringmagnete von Spindelmotoren

3.5 Kobalt

Kobalt kommt vor allem in den Notebook-Akkus zum Einsatz. Der Akkublock von Notebooks
ist in der Regel mit sechs bis acht Lithium-lonen-Batteriezellen ausgestattet (siehe Abbildung
13).

Andere Batterietypen wie z.B. NiMH spielen bei Notebooks nur noch eine untergeordnete
Rolle. Die positive Elektrode von Lithium-lonen-Zellen von Notebooks besteht in aller Regel
aus Lithium-Kobalt-Oxid (LiCoO,) (Lauwigi et al. 2011). Zwar konnen sich je nach
Technologie und Bauform Variationen hinsichtlich des Kobaltgehaltes ergeben, Hagelliken &
Buchert (2008) geben aber einen Durchschnittsgehalt von 65g pro Akkublock eines
Notebooks an. Diese Angabe wird durch Analysewerte von Umicore Battery Recycling
(2011) gestiitzt, nach denen gemischte Lithium-lonen-Akkublécke kleiner und mittlerer
GrolRen einen durchschnittichen Kobalt-Anteil von 13,8% aufweisen. Bei einem
Stuckgewicht von ca. 350g pro Notebook-Akkublock liegt demnach der Co-Gehalt mit knapp
50g in der gleichen GréRRenordnung.
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Abbildung 13 Batteriezellen des Akkublocks (eigene Aufnahme Oko-Institut)

3.6 Zusammenfassung kritische Metalle in Notebooks

Die Ergebnisse der Analysen aus Kapitel 3.1 bis 3.5 sind in Tabelle 23 dargestellt. Dabei ist
zu beachten, dass die Werte vor allem orientierenden Charakter haben und keinesfalls auf
alle Einzelmodelle und Gréflen anwendbar sind. So leiten sich viele Werte von Messungen
an Altgeraten ab. Aufgrund veranderten Produktdesigns konnen sich hier bei neueren
Gerategeneration Verschiebungen ergeben, die in diesen Daten noch nicht bertcksichtigt
werden konnten, da sie vielfach der betrieblichen Geheimhaltung unterliegen bzw. noch nicht
in aggregierter Weise fir ein Durchschnittsprodukt berechnet wurden. Bei den Hochrechn-
ung zu den im Jahre 2010 in Deutschland verkauften Geraten (Tabelle 23) wurde berlck-
sichtigt, dass die Hintergrundbeleuchtung der neu verkauften Notebooks teils auf Basis von
CCFL-Rohren, teils mittel weiller LEDs ausgestattet ist. Tabelle 22 fasst die fur diese Hoch-
rechnungen verwendeten GréRen zusammen. Fur die Absatzzahlen von Notebooks und den
Marktanteil neuer Notebooks mit LED-Hintergrundbeleuchtung wurden dabei die in Abschnitt
2.2 angefuhrten Werte zugrunde gelegt. Die durchschnittliche Anzahl der in einem LCD-
Notebook-Display verbauten weil’en LEDs ist herstellerspezifisch. Daher liegen keine allge-
meingultigen Angaben vor. Ausgehend von exemplarischen Falluntersuchungen zu verschie-
denen Technologien der Hintergrund-Beleuchtungen in LCD-Displays (Young 2011) scheint
jedoch eine Annahme von 50 WLEDs pro Notebook-Display ein orientierender Wert zu sein.

In Tabelle 23 sind die Gehalte kritischer Rohstoffe der in Deutschland 2010 verkauften
Notebooks aufgefiihrt. Kobalt (iber 460 Tonnen/a), Neodym (gut 15 Tonnen/a), Tantal (gut
12 Tonnen/a), Silber (gut 3 Tonnen/a) und Praseodym (fast 2 Tonnen/a) weisen die héchste
Mengenrelevanz auf. Aber auch Indium, die Edelmetalle Gold, Palladium und Platin sowie
weitere Seltene Erden wie Dysprosium sind fir die Recyclingwirtschaft von Interesse.
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Tabelle 22 Absatzzahlen von privat genutzten Notebooks (Deutschland 2010), der
Marktanteil von Geraten mit Hintergrundbeleuchtung mittels weilter LEDs
(WLEDs) und die angenommene Anzahl der pro Geréat in der Hinter-
grundbeleuchtung verbauten WLEDs (siehe auch Abschnitt 3.7)

; Marktanteil
Anzahl der 201 D
Gerateklasse nz: ﬂer G‘-) 9.:n1a Hintergrundbeleuchtung guz G":;EDS pro
verkautten Gerate mit WLED in 2010
Notebook o
(privater Sektor) 7.097.000 90% 50
Tabelle 23 Durchschnittlicher Gehalt kritischer Rohstoffe in Notebooks (inkl. LCD-
Monitor)
: Gehalt in
sehaltie | Gehaltje | allen 2010
Note-book | in D
book
Metall ggFL19 (LEDZO) verkauften Vorkommen
( ) [mg] Notebooks
[mg] [kg]
Kobalt Co 65.000 65.000 461.305 | Lithium-lonen-Akkus (100%)
Spindelmotoren (37%), Schwingspulenbetatiger
Neodym Nd 2.100 2.100 15.159 (34%), Lautsprecher (30%)
Kondensatoren der Hauptplatine (90%),
Tantal Ta 1.700 1.700 12.065 Kondensatoren sonstiger Leiterplatten (10%)
Silber Ag 440 440 3.106 | Hauptplatine (57%) sonstige Leiterplatten (43%)
. o o
Praseodym Pr 270 270 1.945 a(:?rg:)lngspulenbetatlger (53%), Lautsprecher
Gold Au 100 100 736 | Hauptplatine (54%) sonstige Leiterplatten (46%)
Dysprosium Dy 60 60 426 | Schwingspulenbetatiger (100%),
Indium In 40 40 286 | Display & Hintergrundbeleuchtung (100%)
Palladium Pd 40 40 280 | Hauptplatine (64%) sonstige Leiterplatten (36%)
Platin Pt 4 4 28,40 | Festplattenscheiben (100%)
Yttrium Y 1,80 1,60 11,50 | Hintergrundbeleuchtung (100%)
Gallium Ga 0,00 1,60 10,30 | LED-Hintergrundbeleuchtung (100%)
Gadolinium Gd 0,01 0,75 4,80 | Hintergrundbeleuchtung (100%)
Cer Ce 0,08 0,10 0,69 | Hintergrundbeleuchtung (100%)
Europium Eu 0,13 0,03 0,28 | Hintergrundbeleuchtung (100%)
Lanthan La 0,11 0,00 0,08 | CCFL-Hintergrundbeleuchtung (100%)
Terbium Tb 0,04 0,00 0,03 | CCFL-Hintergrundbeleuchtung (100%)

Es ist unbedingt hervorzuheben, dass dies nur das Potenzial der an private Kunden
verkauften Notebooks umfasst; d.h. die Gesamtzahl an verkauften Notebooks (wichtige
Gerategruppe flr den Businessbereich) ist in Deutschland pro Jahr noch erheblich héher als

® Diese Verkaufszahlen umfassen nur den privaten Sektor!

9 mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung (2010 ca. 10% aller neuen Notebooks)

20 it LED-Hintergrundbeleuchtung (2010 ca. 90% aller neuen Notebooks)
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die oben genannten 7.097.000 Einheiten im Jahr 2010 und damit das Gesamtpotenzial an
kritischen Metallen. Schlief3lich ist hervorzuheben, dass z.B. Kupfer in erheblich grofieren
Mengen in Notebooks enthalten ist. Kupfer spielt sowohl aus technischen Griinden
(Sammlermetall fur Edelmetalle im Refining) als auch aus dkonomischen Grinden in der
Recyclingwirtschaft eine wichtige Rolle. Insgesamt bestatigen die Daten fur Notebooks das
grolRe Potenzial dieser Produktklasse flr Recycling von kritischen Metallen.

3.7 Marktdaten Notebooks

Der Markt flr Notebooks und andere mobile Endgerate ist zeitlich sehr variabel, unter
anderem weil er vor allem durch die private Nachfrage gesteuert wird. Diese reagiert sehr
sensibel auf Preisveranderungen, technische Neuerungen und das Auftreten neuer Produkt-
klassen auf dem Markt, wie den Tablet-PCs und Smartphones. In den letzten Jahren haben
sich Notebooks und andere mobile Endgerate zu den treibenden Grélien auf dem deutschen
Markt fir Computer entwickelt. Seit 2005 ist der Absatz an den mobilen Computern im
privaten Bereich nach CEMIX (2011) um etwa den Faktor 3-4 gestiegen und betrug im ersten
Quartal Anfang 2011 etwa 1,8 Millionen Stuck, im Vergleich zu einem Absatz von etwa
630.000 Geraten im gleichen Quartal in 2007 (siehe Abbildung 14). Der mittlere Preis eines
Notebooks sank im gleichen Zeitraum um rund die Halfte, was mit einer immer leistungs-
fahigeren Ausstattung der Gerate die Nachfrage angetrieben hat. Insgesamt wurden in
Deutschland im Jahr 2010 im Privatsektor 7.097.000 Notebooks verkauft (siehe Tabelle 24),
wobei in diese Statistik die in diesem Jahr erstmalig auf dem Markt verfligbaren Tablet-PCs
eingeschlossen sind (CEMIX (2011)). Die Dominanz der Notebooks ist nicht auf den privaten
Konsumsektor beschrankt: Nach Auskunft des Markforschungsunternehmens Gartner stellen
auch bei Einschluss des Geschéaftssektors Notebooks etwa 68% der etwa 9 Millionen in
Deutschland verkauften Computer dar (Gartner 2011a). Dabei ist zu berlcksichtigen, dass
Gartner im Unterschied zu CEMIX die Tablet-PCs aus der Statistik flir Computer ausschlief3t.

Tabelle 24 Absatz und Durchschnittspreise flir Notebooks auf dem deutschen Markt
(privater Sektor) in 2010 , nach CEMIX (2011)
Produktgruppe Notebook
Absatz 2010 in 1000 Sttick 7.097
Veranderung gegen 2009 12,3%
Durchschnittspreis in 2010 [€]*' 583

21 Inkl. Mehrwertsteuer
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Abbildung 14 Verkaufszahlen, mittlerer Preis (inkl. Mehrwertsteuer) und Umsatz von
Notebooks pro Quartal (nur privater Sektor), nach CEMIX
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Abbildung 15 Anteile verschiedener Computer-Bauformen auf dem deutschen Markt, 2.
Quartal 2011 (nach Heise 2011)
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Diese erobern jedoch seit etwa Mitte 2010 zusammen mit Smartphones den Markt der
mobilen Computer. Nach Young (2011) wurden bereits 2010 weltweit bereits 8% der
Umsatze durch Tablet-PCs erzielt (siehe Abbildung 16), in Deutschland hatten sie im zweiten
Quartal 2011 einen Marktanteil von bereits 14% (siehe Abbildung 15). Auf klassische
Desktop-PCs fielen in Deutschland dagegen nur noch von 28,5%, auf Notebooks 50,4% und
auf Netbooks 7,1%.Bezogen nur auf das klassische PC-Business liegen Note- und Netbooks
bei zusammen rund zwei Dritteln (Heise 2011, in Ubereinstimmung mit Gartner 2011a).

Es besteht fir die Tablet-PCs nach Young (2011) eine Aussicht auf einen Anteil von bis zu
30% im Jahr 2013 (siehe Abbildung 16). Der Markt fir Netbooks, der 2010 noch fir ca. 17%
des weltweiten Umsatzes verantwortlich war, scheint dagegen bereits in die Sattigung Uber
zu gehen. Es wird erwartet, dass der Anteil am Umsatz bis 2013 auf nur noch ca. 5% sinkt
(Young 2011). In dieser Entwicklung &uBert sich auch die Entscheidung vieler privater
Konsumenten, bei Kaufentscheidungen zunehmend eher einen Tablet-PC anstelle eines
Notebooks zu wahlen. So brach der Umsatz fur Computer im Privatkundenbereich (ohne
Tablet-PCs) in Deutschland im dritten Quartal 2011 um 17% gegenuber dem Vorjahr ein.
Dabei fiel auf den Notebook-Sektor ein noch gréRerer Riickgang, wahrend der Absatz von
Desktop-PCs etwas stabiler blieb (Gartner 2011b). Auch fiir den Rest des Jahres 2011
prophezeit Gartner noch keine Erholung des Marktes. So kénnten Engpasse bei der Liefer-
ung von Festplatten und anderen elektronischen Bauteilen aufgrund der lang anhaltenden
Uberschwemmungen in Thailand die Preise fiir alle Arten von Computer steigen und in Folge
die Nachfrage und den Umsatz weiter sinken lassen.

Abbildung 16 Anteile von Notebooks, Netbooks und Tablet-PCs am Umsatz mobiler
Rechner (Ab 2011 Projektion; nach Young 2011)
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Anders als bei LCD-TV-Geraten werden bei Notebooks schon jetzt hauptsachlich weille
LEDs fur die Hintergrundbeleuchtung eingesetzt. Der entsprechende Marktanteil lag weltweit
2010 bei etwa 92% mit immer noch leicht ansteigendem Trend (siehe Abbildung 5, Young
2011). Interessant in Hinblick auf die Verwendung kritischer Rohstoffe ist dabei der Umstand,
dass Tablet-PCs eine etwa 60% hellere Hintergrundbeleuchtung als konventionelle
Notebooks bendtigen. Dadurch werden relativ mehr LEDs pro Gerat bendétigt. Auch die
immer hohere Auflésung der in den Tablet-PCs verbauten Bildschirme erfordert eine hellere
Hintergrundbeleuchtung (Young 2011).

3.8 Lebensdauer und Erfassungsraten Notebooks

Die Lebensdauer von Notebooks wurde im Rahmen des europaischen Okodesign-Prozesses
auf durchschnittlich 5,6 Jahre geschatzt (EuP 2007). In dieser Zahl ist sowohl die Erstnutz-
ung, als auch die Lange einer durchschnittlichen Zweitnutzung enthalten. Im Jahr 2008
wurden in Deutschland 319.983 t der WEEE-Produktkategorie 3 (IT- und Telekommu-
nikationsgerate) in Verkehr gebracht. Im gleichen Zeitraum wurden 155.007 t dieser Kate-
gorie durch die offiziellen Ricknahme- und Sammelsysteme fur das geregelte Recycling und
Entsorgung erfasst (BMU 2009). Geht man davon aus, dass diese Werte reprasentativ auf
Notebooks Ubertragen werden kénnen, kann die Erfassungsrate flir Notebooks in Deutsch-
land mit knapp 50% abgeschéatzt werden®’. Uber den Verbleib der restlichen Gerate exis-
tieren keine belastbaren Daten. Insgesamt kann aber davon ausgegangen werden, dass der
Verbleib von Notebooks vergleichbaren Dynamiken unterliegt wie bei Flachbildschirmen
(siehe Abschnitt 2.6).

3.9 Stand der Vorbehandlungstechnik fiir Notebooks

Anhang Il der Richtlinie 2002/96/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27.
Januar 2003 Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate listet diejenigen Werkstoffe und Bauteile
auf, die bei der Entsorgung von Altgeraten selektiv behandelt werden mussen. Bezlglich
Notebooks sind dabei folgende Bauteile relevant:

e Leiterplatten mit einer Mindestflaiche von 10 cm?;

e Displays einschlieRlich der verwendeten Gasentladungslampen (ggf. zusammen mit
dem Gehause)?;

e Batterien.

22 Dieser Wert beinhaltet allerdings keine zeitliche Verzdgerung durch die Nutzungsphase der Gerate. Es

handelt sich daher lediglich um einen Schatzwert fiir die tatsachliche Erfassungsrate.

2 Hier sieht die Richtlinie einen Schwellwert von 100gcm Displayflache vor. Alle Displays gréRer 100gcm,

miussen selektiv behandelt werden.
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Entsorgungsbetriebe in der EU sind daher gesetzlich verpflichtet, sowohl die Bildschirm-
einheit als auch den Akkublock in einem ersten, als ,Detoxifizierung“ bezeichneten Schritt
manuell zu entnehmen und einer gesonderten Behandlungen zuzufihren. Die Hauptplatine
wird in vielen Fallen nicht manuell enthommen, sondern zusammen mit den restlichen
Geratekomponenten einer mechanischen Vorbehandlung (i.d.R. Schredder mit anschlieRen-
der mechanischer Sortierung) zugefuhrt. Eine tiefer gehende manuelle Zerlegung wird nur in
einigen wenigen, zumeist kleineren Betrieben durchgeflihrt.

Insgesamt fuhren die gangigen Detoxifizierungsschritte und die mechanische Vorbehandlung
und Sortierung zur Erzeugung folgender Fraktionen:

e Lithium-lonen Akkus (ungeschreddert)

¢ Displayeinheiten (ungeschreddert)

¢ Kunststofffraktion (z.T. aufgegliedert nach verschiedenen Polymertypen)
e Stahlfraktion

e Aluminiumfraktion

o Leiterplatten

e Schredderleichtfraktion (Glas, Elastomere, sonstige Materialien)

Die Lithium-lonen-Akkus werden einem pyrometallurgischen Raffinerieprozess zur
Rickgewinnung von Kobalt und zugefihrt (siehe Kapitel 6.2). Die Displayeinheiten werden
wie in Kapitel 2.7 beschrieben entsorgt. Die Kunststofffraktion, Stahl, Aluminium und
Leiterplatten werden an entsprechende Absatzmarkte zur stofflichen Wiederverwertung
weitergegeben. Bei der besonders ressourcenrelevanten Leiterplattenfraktion steht die
Rickgewinnung von Kupfer, Gold, Silber und Palladium im wirtschaftlichen Vordergrund.
Zwar werden in diesem Prozess noch eine Reihe weiterer Metalle mit z.T. guten
Rickgewinnungsraten gewonnen, andere kritische Metalle wie z.B. Tantal gehen in diesem
Prozess aber verloren (siehe Kapitel 6.1). Eine erfolgreiche Riickgewinnung von Tantal
wurde eine vorherige Abtrennung und Ausgliederung der Ta-Kondensatoren erfordern, was
derzeit nur von sehr wenigen Betrieben pilotweise praktiziert wird (siehe Kapitel 6.5).

Insgesamt muss fur die mechanischen Aufbereitungs- und Sortierverfahren angemerkt
werden, dass diese die komplexen Materialverflechtungen in nur sehr ungenigender Weise
auftrennen kdnnen, sodass viele ressourcenrelevante Bauteile und Komponenten nur
teilweise in die richtigen Fraktionen sortiert werden. Dies fuhrt bezlglich kritischer Rohstoffe
zu sehr hohen Rohstoffverlusten®*. So wiesen Chancerel & Rotter (2009) fiir einen, als weit-
gehend reprasentativ zu betrachtenden Schredderbetrieb nach, dass in der mechanischen
Aufbereitung 74,4% des enthaltenen Goldes und Palladiums und 88,5% des Silbers in
Fraktionen verbracht werden, in denen keine Edelmetallrickgewinnung maoglich ist. Geht

24 Die Verluste treten dabei v.a. an der Schnittstelle von der Vorbehandlung zu den Raffinerieprozessen auf.

Werden rohstoffrelevante Fraktionen wie Fragmente bestlickter Leiterplatten in andere Fraktionen (z.B.
Aluminium oder Stahl) sortiert, so gehen die darin enthaltenen Edel- und Sondermetalle in den nachge-
lagerten Raffinerieprozess dissipativ verloren.
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man davon aus, dass in einigen Betrieben schonendere Vorbehandlungsmethoden ange-
wandt werden (z.B. manuelle Entnahme der Hauptplatinen), so kann naherungsweise von
Edelmetallverlusten von 70% ausgegangen werden.

Den besonders rohstoffrelevanten Festplatten kommt wegen ihrer Datengehalte oftmals eine
besondere Aufmerksamkeit in der Entsorgung zu. Insbesondere Firmenkunden machen eine
garantierte Datenléschung oftmals zur Vertragsbedingung fiir die Entsorgungsbetriebe. Die
Datenléschung kann entweder per Software, starken Magnetfeldern oder durch physische
Zerstorung (Schreddern) der Datentrager erfolgen. Insgesamt kann aber davon ausge-
gangen werden, dass ein gewisser Prozentsatz der Festplatten als gesonderter Abfallstrom
behandelt wird.

Hinsichtlich der Riickgewinnung kritischer Rohstoffe aus Festplatten ist von Relevanz, dass
die rohstoffrelevanten Fraktionen (v.a. Leiterplatten und Magnete) nur schwer vom sonstigen
Material (v.a. Edelstahl und Aluminium) getrennt werden kdnnen. Dies liegt insbesondere an
der sehr kompakten Bauweise und der Verwendung uneinheitlicher Schraubformate. Hinzu
kommt, dass der Festplattendeckel (i.d.R. aus Edelstahl) zusatzlich zu den Schraubver-
bindungen fest mit dem Aluminiumgehause verklebt ist. Dies flhrt dazu, dass eine manuelle
Offnung von Festplatten und eine sortenreine Trennung der rohstoffrelevanten Bauteile sehr
arbeitsintensiv sind und nur zum Teil mechanisiert werden kénnen. Am einfachsten lassen
sich noch die Leiterplatten entnehmen, da diese in den meisten Fallen auf die Unterseite der
Platten von auRen aufgeschraubt sind und somit ohne Offnung des Deckels abmontiert
werden kénnen.

Mégliche Mechanisierungsschritte beinhalten die folgenden MaRnahmen:

e Verwendung von Bohrmaschinen zum Aufbohren von Schraubverbindungen

e Erhitzen der Leiterplatten zum Lésen der Klebverbindung (Scrap 2011)

Aus diesem Grund werden Festplatten von den meisten Entsorgungsbetrieben zusammen
mit anderen Gerateteilen einer mechanischen Zerkleinerung und Sortierung zugefihrt,
sodass ein Grofiteil der darin enthaltenen kritischen Rohstoffe im weiteren Prozess dissipativ
verloren gehen. Wahrend die Verluste bei Edelmetalle auf Uber 70% geschatzt werden
kénnen (siehe Ausfihrung auf vorheriger Seite), liegen die Verluste bei Seltenen Erden bei
100%, da die Magnete in der Sortierung an Stahlteilen anhaften und somit vollstandig in die
Stahlfraktion sortiert werden.

3.10 Optimierungspotenziale in der Recyclingkette

Aus Grinden des Ressourcenschutzes ist eine moglichst tiefe manuelle Zerlegung von
Notebooks zu empfehlen. Neben der gesetzlich vorgeschriebenen Detoxifizierung (Ent-
nahme der Displays und der Akkus) sollten dabei v.a. die bestlickte Hauptplatine sowie ggf.
die Leiterplatten der Laufwerke und Festplatten entnommen und einer sachgerechten Ver-
wertung zugefihrt werden (siehe Kapitel 6.1).

Zudem kommt der Verwertung der Festplatten aus Ressourcenschutzgrinden eine be-
sondere Bedeutung zu: Nach Kara et al. (2010) wurden 2008 Uber 30% des weltweit ver-
wendeten Neodyms flr Festplattenmagnete aufgewendet. Im Jahr 2003 lag der Anteil noch
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bei etwa 35%. Dies hat zur Folge, dass Festplatten eine bedeutende potenzielle Sekundar-
rohstoffquelle fir Neodym (und teilweise auch Praseodym und Dysprosium) darstellt. Dies ist
daher relevant, da andere neodymhaltige Applikationen wie Windturbinen, Hybrid- und
Elektrofahrzeuge derzeit noch nicht in gréRerem Umfang das End-of-Life-Stadium erreicht
haben.

So ist generell zu empfehlen, Festplatten — soweit wirtschaftlich moglich — einer manuellen
Demontage zuzufiihren (siehe Kapitel 3.9). Neben der Entnahme der Magnete wiirde diese
MalRnahme auch zu einer deutlichen Qualitatssteigerung bei der Aluminium-, Edelstahl- und
Leiterplattenfraktion flhren. Dabei sollte berlicksichtigt werden, dass grolformatige Fest-
platten deutlich gréRere Mengen an relevanten Rohstoffen enthalten als Notebook-Fest-
platten. Die manuelle Demontage sollte deshalb primar auf 3,5-Zoll-Festplatten (Festplatten
aus Desktop-PCs und Rechenzentren) fokussiert sein®.

Da die stoffliche Verwertung von Seltenen Erden aus Magneten noch nicht im industriellen
Malstab etabliert ist (siehe Kapitel 6.3), sollten die dadurch erhaltenen Magnete zwischen-
gelagert werden.

% \Wahrend 2,5-Zoll Festplatten ein Durchschnittsgewicht von 109g aufweisen, wiegen 3,5-Zoll Festplatten 5299

(eigene Messung an funf 2,5-Zoll- und zehn 3,5-Zoll Festplatten).
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4 Smartphones

Smartphones haben in den letzten drei Jahren bis heute mit hohem Tempo vielfach die
klassischen Mobiltelefone ersetzt. Mobiltelefone werden in vielen Veréffentlichungen zu
kritischen Metallen gerne als Beispiele angefiihrt, da sie, wenn auch meist in geringen
absoluten Mengen, zahlreiche Metalle, davon viele kritische Metalle enthalten (UNEP 2009).
Dies gilt nicht weniger fir Smartphones, die gegeniber klassischen Mobiltelefonen
zahlreiche zusatzliche neue Anwendungen (,Apps®) fur den Nutzer bereithalten — und dies
bei einem vergleichsweise geringen Gewicht und Volumen. Entsprechende Leistungsfahig-
keiten von elektronischen Geraten gehen oft mit einem relativ hohen Gehalt an Spezial- und
Edelmetallen einher. Im Rahmen eines derzeit noch laufenden Projekts zu Smartphones
wurden folgende Metalle bzw. Metallgruppen aus der Liste der ,EC 14-Metalle” als relevant
fur Smartphones identifiziert (prosuite 2011):

e Kobalt,

e Gallium,
e Indium,

¢ Niob,

e Tantal,

¢ Wolfram,

e Platingruppenmetalle und

e Seltene Erden.

Hinzu kommen auf jeden Fall noch Metalle wie Kupfer, Nickel, Blei, Bismut, Lithium (Akku)
und nicht zuletzt die wichtigen Edelmetalle Silber und Gold. Von den kritischen Metallen
kénnen die Seltenen Erden dem Permanentmagneten, Kobalt dem Akku, Indium dem LCD-
Display und Tantal, Gallium sowie die Edelmetalle der bestlickten Leiterplatte zugeordnet
werden (prosuite 2011). Quantitative Daten fur den Gehalt kritischer Metalle konnten trotz
intensiver Recherche flir Smartphones nicht ermittelt werden. Es wird im Zusammenhang mit
Smartphones jedoch auf den zukunftig steigenden Galliumbedarf fir immer leistungsfahigere
Prozessoren (GaAs oder GaN) hingewiesen (Achzet 2001).

Daher wird fir einige wichtige Edelmetalle auf Erfahrungswerten von Mobiltelefonen aufge-
setzt. Recyclingexperten gehen jedoch davon aus, dass die relativen Gehalte in Smart-
phones eher héher liegen (Umicore 2011), d.h. die folgenden Angaben fur Edelmetallgehalte
sind als konservativ aufzufassen. Die Edelmetalle sind aufgrund ihres hohen Wertes und
relativ hohen Gehaltes der wesentliche Treiber fiir das Recycling von Mobiltelefonen und
damit auch fur das zukunftige Recycling von Smartphones.
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4.1 Edelmetalle

Hageliken und Buchert (2008) geben auf Basis von Analysewerten von Umicore fur
Mobiltelefone folgende Edelmetallgehalte® je Gerat an:

e Silber: 250 mg
e Gold 24 mg
e Palladium 9mg

Unter der Annahme eines durchschnittlichen Gewicht eines Mobiltelefons (ohne Akku) von
90 g und des durchschnittlichen Gewichts eines Smartphones von 110 g (ebenfalls ohne
Akku) kann auf den Mindestgehalt an Edelmetallen in Smartphones linear skaliert werden:

o Silber: 305 mg
e Gold 30 mg
e Palladium 11 mg

Diese Edelmetallmengen je Einheit mdgen gering erscheinen. Es sei jedoch am Beispiel von
Palladium darauf verwiesen, dass mit 100 ppm der Palladiumgehalt in Mobiltele-
fonen/Smartphones mindestens 10 mal so hoch ist als in den natlrlichen Erzen, die zum
Abbau von Platingruppenmetallen herangezogen werden. Weiterhin bieten sich durch das
Recycling von Smartphones viele Synergien durch die mdgliche Ruckgewinnung von
weiteren Metallen wie Kupfer, Blei, Nickel, Bismut etc.

4.2 Indium, Gallium, Tantal

Es liegen keine quantitativen Daten fir den Gehalt dieser kritischen Metalle in Smartphones
vor. Hier besteht grundsatzlicher Untersuchungsbedarf, um die zuklnftige Relevanz in
Smartphones und madgliche Optionen fur die Recyclingwirtschaft festzustellen.

4.3 Kobalt

Die Akkumulatoren von gangigen Mobiltelefonen wiegen rund 20 g, darin sind ca. 3,8 g
Kobalt enthalten (Hageliiken & Buchert 2008). Aus eigenen Tests wurde durch das Oko-
Institut bei einem Smartphone ein Akkumulatorengewicht von 33 g ermittelt. Daraus lasst
sich eine Kobaltmenge von rund 6,3 g in den Akkumulatoren je Smartphone errechnen.

44 Seltene Erden

Zum Gehalt Seltener Erden in Smartphones waren ebenfalls keine quantitativen Angaben zu
erhalten. Bekannt ist, dass auch Mobiltelefone und Smartphones kleine Lautsprecher mit
NeodymEisenBor-Magneten enthalten. Das Oko-Institut ermittelte aus einem Mobiltelefon
einen entsprechenden Permanentmagneten mit einem Gewicht von 190 mg. Unter der

% |n Mobiltelefonen werden zwar auch Spuren von Platin gefunden. Jedoch sind diese Konzentrationen im

Vergleich zu Silber, Gold und Palladium vernachlassigbar.
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Annahme von einer Zusammensetzung wie in den Notebook-Lautsprechern (31% Anteil
Seltener Erden) ergibt sich ein Gehalt an Seltener Erden je Smartphone von 60 mg mit
einem Verhaltnis von Neodym zu Praseodym von ca. 5 zu 1.

4.5 Zusammenfassung kritischer Metalle in Smartphones

Fir eine ganze Reihe von kritischen Metallen wie Gallium,. Indium, Tantal konnte trotz
Heranziehung von Daten von Mobiltelefonen keine quantitativen Angaben gefunden werden.
Fur die folgenden kritischen Metalle kdnnen Daten flir Smartphones abgeschatzt werden:

Tabelle 25 Gehalt wichtiger kritischer Metalle in Smartphones (eigene Schatzung
Oko-Institut e.V.)
Metall Metall je Smartphone in g Komponente
Kobalt 6,300 g Akku
Silber 0,305¢g Leiterplatte
Gold 0,030 g Leiterplatte
Palladium 0,011g Leiterplatte
Neodym 0,050 g Lautsprechermagnet
Praseodym 0,010g Lautsprechermagnet

4.6 Marktdaten Smartphones

Smartphones treten wie Tablet-PCs gegenwartig global einen Siegeszug bei den Kunden an,
nicht zuletzt bei der wichtigen jlingeren Konsumentengruppe. So wurden allein in
Deutschland im Jahr 2010 rund 7.702.000 Smartphones verkauft; das Wachstum betrug
gegenuber 2009 +161,4% (GfK,gfu 2011). Damit ergibt sich flr das Jahr 2010 ein Potenzial
fur die folgenden kritischen Metalle in Deutschland Uber die verkauften Smartphones:

Tabelle 26 Potenzial wichtiger kritischer Metalle in Smartphones in 2010

Metall Metall je Metallpotenzial liber verkaufte Komponente

Smartphone in g Smartphones in D 2010 in kg

Kobalt 6,300 g 48.500 Akku
Silber 0,305 g 2.350 Leiterplatte
Gold 0,030 g 230 Leiterplatte
Palladium 0,011g 85 Leiterplatte
Neodym 0,050 g 385 Lautsprechermagnet
Praseodym 0,010g 77 Lautsprechermagnet

Wie aus Tabelle 26 hervorgeht, betragt das Potenzial an Kobalt (Akkus) ber die 2010 in
Deutschland verkauften Smartphones gut 48 Tonnen. Hinzu kommen (ber 2 Tonnen Silber
sowie uber zweihundert Kilogramm Gold. Wie mehrfach angemerkt befinden sich in
Smartphones noch weitere interessante Metalle, allen voran gréRere Mengen Kupfer. Uber
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das Kupferrecycling werden heute schon aus alten Mobiltelefonen die Edelmetalle Silber,
Gold und Palladium zuriickgewonnen. Dies ist auch in Zukunft fir Smartphones zu erwarten.
Fur Elektronikprodukte wie Smartphones ist von einer relativ kurzen tatsachlichen
Gebrauchsdauer von hochstens drei bis vier Jahren auszugehen, nicht zuletzt getrieben
durch die Anschaffung immer neuer und leistungsfahiger Gerategenerationen. Dies be-
deutet, dass die in den letzten drei Jahren extrem angestiegene Anzahl von Smartphones in
der Nutzungsphase sehr bald die Nachgebrauchsphase und damit die Kreislaufwirtschaft in
Deutschland erreichen wird.

4.7 Erfassungsraten Smartphones

Laut Berechnungen von Chancerel (2010) wurden im Jahr 2007 2.273 t Mobiltelefone
obsolet, wovon nur 110 t durch die offiziellen Ricknahme- und Sammelsysteme erfasst
wurden. Dies bedeutet, dass in Deutschland nur ca. 5% aller Handys einem geregelten
Recycling zugeflihrt werden. Grundsatzlich kann davon ausgegangen werden, dass dieser
Wert auch fur Smartphones Gilltigkeit hat. Ahnlich wie bei Flachbildschirmen und Notebooks
kann der Verbleib der restlichen Gerate nicht abschliefiend quantifiziert werden. Insgesamt
kann aber davon ausgegangen werden, dass ein Grof}teil der nicht erfassten Mobiltelefone
Uber langere Zeitraume von den Nutzern aufbewahrt werden, so dass ein zeitlich verzoger-
tes End-of-life Management zu erwarten ist. Zudem spielt die ,Mulltonnengangigkeit® von
Kleingeraten eine Rolle, die eine unsachgemale Entsorgung tber den Hausmiill erleichtert.

4.8 Stand der Recyclingtechnik fiur Smartphones

Das Recycling von Smartphones — obgleich als vergleichsweise neue Produktgruppe noch
nicht massiv in der Nachgebrauchsphase angekommen - ist vergleichbar dem Recycling von
Mobiltelefonen und vergleichsweise einfach. Wichtig ist eine Entnahme der kobalthaltigen
Lithium-lonen-Akkumulatoren, um diese separat in geeignete Batterierecyclinganlagen zu
Uberfiihren (siehe Abschnitt 6). Mobiltelefone werden Ublicherweise — ohne weitere Zer-
legung — in pyrometallurgische Anlagen wie z.B. von Umicore in Belgien eingespeist. Dort
werden vor allem Metalle wie Kupfer, Blei, Nickel, Zinn und Edelmetalle wie Gold, Silber,
Palladium in hoher Ausbeute zuriickgewonnen.

4.9 Optimierungspotenziale in der Recyclingkette

Wichtigste MaRnahme zur Erhebung von Optimierungspotenzialen in der Recyclingkette von
Smartphones ist eindeutig die Erhéhung der bislang sehr niedrigen Erfassungsquote.
Weiterhin muss immer auf eine Entnahme der kobalthaltigen Akkus Wert gelegt werden.
Durch das Recycling Gber die bewahrte Kupferschiene kénnen neben Kupfer die Edelmetalle
Silber, Gold, Palladium mit Rickgewinnungsraten um 95% zurlickgewonnen werden. Fur
Kobalt aus den Lithiumionen-Akkus existieren inzwischen vergleichbar effiziente Verfahren.
Bzgl. der weiteren enthaltenen kritischen Metalle wie Tantal, Gallium, Indium, Neodym,
Praseodym besteht grundlegender Untersuchungsbedarf: hinsichtlich der enthaltenen
Mengen und der Frage, ob diese Metalle trotz der wahrscheinlich geringen absoluten
Mengen mit vertretbarem Aufwand zuriick gewonnen werden kénnen.
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5 LED-Leuchten

In den letzten Jahren finden zunehmend weille LEDs als Beleuchtungsmittel Verbreitung.
Die Vorteile dieser neuen Leuchtmittel sind zahlreich: So bieten sie durch eine hohe Licht-
ausbeute von gegenwartig 50-80 Im/W eine sehr energiesparende Beleuchtung. lhr Licht ist
qualitativ hochwertig mit einem Farbwiedergabeindex von 80-90 und einem kontinuierlichen
Spektrum. Sie weisen eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden auf, eine gute
Schaltfestigkeit und Aufstartzeit (Zeitspanne zwischen Beginn des Stromflusses durch die
LED und Erreichen ihrer maximalen Leuchtstarke) und sind sehr stof3- und vibrationsfest.
Ihre kleine Bauform erlaubt zudem neue Designlésungen. Dies ermdglicht eine Vielzahl von
Einsatzbereichen, etwa in der Automobilindustrie. Mit den durch technologischen Fortschritt
stetig steigenden Werten fiir die Lichtausbeute und der Moglichkeit, LEDs mit weilem Licht
zu bauen, werden LEDs auch flir die Raumbeleuchtung attraktiv.

Der grundsatzliche Aufbau von LEDs ahnelt dem einer Halbleiterdiode: Bei Dioden handelt
es sich um elektronische Bauelemente, die nur in einer Richtung durchlassig fur elektrischen
Strom sind. In einer Halbleiterdiode befinden sich im Dioden-Chip direkt aneinander grenzen-
de Schichten eines n- und p-dotierten Halbleiters. Einen n-dotierten Halbleiter kann man sich
als eine Substanz vorstellen, in der einzelne Elektronen als Ladungstrager fungieren kdnnen.
Bei einem p-dotierten Halbleiter sind es dagegen gerade die fehlenden Elektronen
(,LO6cher").

Abbildung 17 Funktionsprinzip einer Halbleiterdiode (Quelle: wikipedia, 05.12.2011,
Urheber: User:S-kei)
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Wird die Halbleiterdiode nun in Durchlassrichtung geschaltet, stromen Elektronen von der n-
dotierten Seite auf die p-dotierte Seite (siehe Abbildung 17). Bei diesem Ubergang wird
Energie freigesetzt, deren Gréle von den Kristalleigenschaften des verwendeten Halbleiters
abhangig ist. Im Unterschied zu den einfachen Halbleiterdioden, bei denen diese Energie in

nation
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Form von Gitterschwingungen (=Warme) freigesetzt wird, findet bei den LEDs ein sogenan-
nter strahlender Ubergang statt, bei dem elektromagnetische Strahlung ausgesendet wird.
Bei dieser kann es sich um infrarotes, sichtbares oder ultraviolettes Licht handeln, abhangig
von der sog. Bandliicke des Halbleiters (siehe Abbildung 18).

Abbildung 18 Abhangigkeit der Farbe des LED-Lichtes vom verwendeten
Halbleitermaterial (schematisch)
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Abbildung 19 Foto und Schema einer LED (Quelle wikipedia, wikipedia, 05.12.2011;
Urheber: Grapetonix; Inductiveload)
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Je grofder die Bandllcke ist, desto kurzer ist die Wellenlange der emittierten Strahlung.
Strahlende Ubergénge sind jedoch nur bei bestimmten Werten einiger Gitterparameter des
verwendeten Halbleiters mdglich. Diese Parameter sind vor allem bei den sogenannten llI-
VI-Halbleitern gegeben, die aus Elementen der 3. und 5. Hauptgruppe des Periodensystems
zusammengesetzt sind. Grundlage dieser Verbindung ist oft Gallium in Verbindung mit
Arsen, Phosphor oder Stickstoff. Das Licht einer LED ist zunachst weitgehend einfarbig. Um
nun ein weilles Licht zur Verwendung in der Raumbeleuchtung zu erzeugen, gibt es grund-
satzlich zwei Methoden: Man kann das Licht mehrerer farbiger LEDs Uberlagern und so zu
weillem Licht mischen. Dies hat den Vorteil, dass eine relativ gute Lichtausbeute erzielt wird
(diese ist fur LEDs im sichtbaren Bereich in der Regel groRer als fir LEDs in Nah-IR oder
Nah-UV). Zum anderen erlauben sie eine sehr gezielte Einstellung der Farbtemperatur.

Daher werden sie vor allem in Bereichen eingesetzt, in denen diese Eigenschaft wichtig ist
und der Nachteil des hohen Preises nicht sehr ins Gewicht fallt, etwa fir die Beleuchtung bei
TV-Aufnahmen, fiir Bihnenbeleuchtung etc. Fir den Allgemeingebrauch ist eher die zweite
Bauform weilRer LEDs verbreitet: Diese basiert auf einer blauen LED, deren Licht, ahnlich
wie bei Leuchtstoffréhren, durch einen aufgetragenen Leuchtstoff teilweise in Richtung
langerer Wellenlangen verschoben wird. Die Zusammensetzung der Leuchtstoffschicht und
deren Dicke bestimmen dabei wesentlich die Farbtemperatur des resultierenden weillen
Lichtes (kaltweild/tageslichtahnlich: 5.500-6.000K, warmweif3: 2.700-300 K). Zur besseren
Farbwiedergabe werden dabei in der Regel verschiedene Leuchtstoffe kombiniert. Als
Halbleiter wird dabei in der Regel Galliumnitrid (GaN) benutzt. Ein Nachteil dieser Art von
Erzeugung weillen Lichtes ist allerdings eine Einbul3e in der Lichtausbeute.

Abbildung 20 Helligkeits-Empfindlichkeitskurve des menschlichen Auges, Tagsehen
(rot), Nachtsehen (blau) (Quelle Wikipedia, 05.12.2011; Urheber: Hhahn)
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Halbleiterchip und Leuchtstoff befinden sich in einer industriellen LED in der Regel in einer
metallischen Wanne, die zum einen das in verschiedene Richtungen austretende Licht bun-
delt, zum anderen aber auch zur Ableitung der anfallenden Warme dient. Diese Kompo-
nenten werden fur den praktischen Einsatz in der Regel in Epoxidharz eingeschmolzen und
Uber die Zuleitungsdrahte (Anode und Kathode) mechanisch auf einer Platine befestigt
(siehe auch Abbildung 19). Eine neuere Entwicklung ist die SMD-LED (surface-mounted-
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device LED), bei der die LED direkt auf der Platine montiert wird. Sie erlauben eine kleine
Bauform und werden ausschlieRlich industriell gefertigt.

Um die subjektive Helligkeit einer Lichtquelle zu quantifizieren, lasst sich deren sogenannter
Lichtstrom, gemessen in Lumen (Im), angeben. Der Lichtstrom ergibt sich aus der Gewicht-
ung des spektralen Strahlungsflusses der Lichtquelle (die pro Zeiteinheit abgestrahlte elek-
tromagnetische Energie) mit der Empfindlichkeitskurve des menschlichen Auges. Diese hat
ihr Maximum im griinen Bereich (siehe Abbildung 20).

Leuchtet also eine Lichtquelle gerade in diesem Spektralbereich (griines Licht), so wird das
Licht vom Auge als heller wahrgenommen als das einer Lichtquelle gleicher Leistung, aber
anderer Lichtfarbe. Die sogenannte Lichtausbeute einer Lichtquelle gibt das Verhaltnis aus
Lichtstrom und Leistungsaufnahme der Lichtquelle an und hat die Einheit [Im/W]. Je groRer
die Lichtausbeute also ist, desto heller erscheint die Lichtquelle bei gleicher Leistungsauf-
nahme. Wenn umgekehrt gleiche Helligkeit gefordert ist, Iasst sich eine Lichtquelle mit hoher
Lichtausbeute mit einer geringeren Leistung betreiben, spart also elektrische Energie. Die
Lichtausbeute verschiedener gebrauchlicher Lichtquellen variiert naturgeman je nach Funk-
tionsprinzip der Leuchten (siehe Abbildung 21).

Abbildung 21 Lichtausbeute einiger Lichtquellen (nach Stadtwerke Dusseldorf,
05.12.2011)
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Wahrend eine konventionelle Gluhbirne eine Lichtausbeute von maximal 20 Im/W hat,
erreichen Leuchtstoffrohren und Energiesparlampen Werte von dber 100 Im/W. Eine
typische Natriumdampf-Hochdrucklampe hat zwar eine sehr hohe Lichtausbeute von bis zu
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140 Im/W, kommt aber wegen ihres beinahe monochromatischen Emissionsspektrums im
gelben Bereich nicht im Wohnbereich zum Einsatz. Weilte LEDs haben bereits unter Labor-
bedingungen bewiesen, dass Lichtausbeuten im Bereich 200-250 Im/W technisch moglich
sind (Cree 2010, Nichia 2010, Cree 2011), was bereits in den Bereich der physikalisch mog-
lichen maximalen Lichtausbeute von 350 Im/W fir kaltweilRes Licht (Farbtemperatur 6700 K)
kommt. Bereits heute sind LED-Lampen mit einer Lichtausbeute von tber 100 Im/W kom-
merziell verfligbar.

Eine wesentliche Grofie bei der Abschatzung der Menge an kritischen Metallen in WLEDs ist
die Grolte (und damit die Masse) des eigentlichen Halbleiterchips. Diese ist im Wesentlichen
bauformabhangig und variiert abhangig vom Hersteller. Auch in der Produktpalette eines ein-
zelnen Herstellers gibt es je nach Anforderung unterschiedliche Dimensionierungen des
Chips. Im Allgemeinen ermoglichen gréRere LED-Chips eine geringe Stromdichte und damit
eine etwas hoher Lichtausbeute. Allerdings ist die GréRe des Chips nach oben begrenzt, da
in groReren Halbleiterkristallen die Wahrscheinlichkeit fur Gitterfehler, die die
Funktionsfahigkeit der LED beeintrachtigen, gréer ist.

Da Lampen mit LED-Leuchtmitteln erst seit Kurzem in nennenswerten Umfang auf dem
Markt sind, sind Daten, aus denen eine realistische Abschatzung der typischen Lebensdauer
einer Lampe zu ermitteln ware, rar. In Laborumgebung lasst sich die Lebensdauer einer
einzelnen weillen LED zu etwa 50.000 Stunden bestimmen. Dabei verlieren LEDs mit der
Zeit allmahlich an Helligkeit (d.h. die Lichtausbeute reduziert sich langsam), anders als
Gluhlampen, deren Lebensende durch den Abriss der Glihwendel genau definiert ist. Bei
LED-Lampen entscheiden in der Praxis auch andere Faktoren Uber die tatsachliche
Lebensdauer: so verkirzt sich diese durch zu hohe Temperaturen des LED-Halbleiterchips,
etwa durch unzureichende Warmeableitung durch das. Auch zu hohe Stromdichten in der
LED begrenzen deren Lebensdauer. Eine limitierende GroRe ist auch die
Vorschaltelektronik, die bei LED-Lampen zur Stromstabilisierung nétig ist. Je nach deren
Ausfuhrung und Qualitdt kann sie unter Umsténden eine kurzere Lebensdauer als die
eigentliche LED haben. Da LED und Vorschaltelektronik in zunehmenden Malle zusammen
ein einziges Modul bilden, wirden auch die LEDs einer Leuchte beim Ausfall der
Vorschaltelektronik entsorgt werden missen.

5.1 Seltene Erden, Gallium und Indium

Unter den in einer durchschnittichen LED verbauten Materialien (siehe Abbildung 23)
befinden sich auch eine Reihe kritischer Metalle. Seltene Erden finden in LEDs hauptsach-
lich in dem Leuchtstoff Verwendung, welches das hochfrequente blaue oder Nah-UV-Licht
aus dem eigentlich LED-Chip in ein kontinuierliches Spektrum im sichtbaren Wellenlangen-
bereich konvertiert. Die Zusammensetzung des Leuchtstoffs ist essentiell fur die Leistungs-
fahigkeit einer WLED. Herstellerangaben zu den genauen Zusammensetzungen der
verwendeten Leuchtstoffe werden in der Regel nicht verdffentlicht und sind daher kaum
erhaltlich. Die folgenden Angaben in diesem Abschnitt beruhen auf Erfahrungswerten aus
der fachlichen Praxis.
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Abbildung 22 Spektralbereiche verschiedener Tragersubstanzen und Dotierungen in
Leuchtstoffen weilder LEDs.

(Y,Gd),AlL,0,,:Ce*

(Ca,Sr,Ba)SiO,:Eu?*

KaltweilRe LEDs enthalten in der Regel nur einen gelben Leuchtstoff, wahrend fur warm-
weile LEDs zusatzlich ein roter Leuchtstoff beigemischt wird. Grundlage des gelben
Leuchtstoffs ist bei weiRen LEDs iiberwiegend Ce*'-dotiertes Yttrium-Aluminium-Granat
(YAG) bzw. Gadolinium-Aluminium-Granat (Y,Gd)AG:Ce*" als gelben Leuchtstoff. Der in
warmweillen LEDs beigemischte Leuchtstoff erhalt sein rétliches Farbspektrum durch das
Aktivator-lon Eu?*als Dotierung. Dieses kann je nach Tragersubstanz allerdings auch im
gelb-orangen Spektralbereich emittieren (siehe Abbildung 22).

Bei kaltweiRen LEDs werden typischerweise 0,1 mg des gelben Leuchtstoffs verwendet.
Tabelle 27 zeigt den Anteil der einzelnen Elemente in einem gelben Leuchtstoff der che-
mischen Zusammensetzung (Yo,77Gdo 2Ce0,03)3Als012.

Tabelle 27 Zusammensetzung eines typischen gelben Leuchtstoffs einer WLED.
Element Y Gd Ce Al (0] (Yo,77Gdo,2Ce0,03)3Al5012
Molare Masse (g/mol) 88,91 157,25 140,12 | 26,98 | 16,00 | 639,24

Koeffizient 2,31 0,6 0,09 5 12 1

Masseanteil (gerundet) 32 % 15 % 2% 21% | 30 % 100 %

Masse pro LED [ug] 32 15 2 21 30 100

Tabelle 28 Zusammensetzung eines typischen rétlichen Leuchtstoffs einer WLED.
Leuchtstoff (“g(/":?;; Masse :(u(:eg:ﬂent Massenanteil Eu** rg;s[i:]uﬂ pro
Cap 5Sr0,45EU0,05S 99,14 0,05 8 % 0,9
(Sro.s5EU0,05)2SisNs 434,12 0,10 4% 0,4

Cao,5Sr0,45E U0 05AISIN3 168,14 0,05 5% 0,6
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Fur warmwei’e LEDs werden zusatzlich zu den 100 ug des gelben Leuchtstoffs ca. 10 ug
des roétlichen, Europium enthaltenden Leuchtstoffs hinzugemischt. Geht man von einer
Dotierung von 5 mol% Europium (M = 151,96 g/mol) aus, so erhalt man Mengen von 0,4 ug
bis 0,9 ng Europium in einer WLED (siehe Tabelle 28).

Abbildung 23 Komponenten einer LED und die darin verbauten Materialien (nach
CGGC)
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Gallium ist einer der wesentlichen Bestandteile des eigentlichen LED-Chips. Die Halbleiter
Galliumnitrid (GaN) und Indiumgalliumnitrid (InGaN) emittieren in einer LED Licht im
blaugrinen bis ultravioletten Frequenzbereich, welches durch einen auf den Chip aufge-
tragenen Leuchtstoff zu weillem Licht konvertiert wird. In weiRen LEDs findet hauptsachlich
Indiumgalliumnitrid der chemischen Zusammensetzung In,Ga4N Verwendung, wobei die
GroRe der Bandlucke und damit die Wellenldnge des emittierten Lichtes linear vom Misch-
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ungsparameter x abhangt. Dieses Mischungsverhaltnis Indium:Gallium liegt bei den am
haufigsten verwendeten LED-Chips, die Licht mit einer Wellenlange von 450 nm emittieren,
bei 40:60 Mol-% (siehe auch Zukauskas 2002). Fur die Dimensionen eines typischen LED-
Halbleiter-Chips gibt es unterschiedliche Angaben. Beim Chip-Design A, beruhend auf den
beruflichen Erfahrungen eines Experten, hat der Chip dabei bei einer Grundflache von 1 mm
eine Dicke von 10 um. Beim Chip-Design B betragt diese Héhe dagegen 250 um (ISI 2009,
dort referenziert: Dagar 2008). Die Dichte des In,Gas;xN-Halbleiters kann als 6,5
g/cm®angenommen werden. Damit ergeben sich die in Tabelle 29 genannten Werte fiir die
LED-Chips der beiden unterschiedlichen Bauarten A und B.

Tabelle 29 Zusammensetzung eines LED- In,Ga;4N-Halbleiter-Chips Bauart A und
B, siehe Text)
Element In Ga N
Molare Masse (g/mol) 114,82 69,72 14,01
Koeffizient 0.4 0.6 1.0
1,0 1,0 1,0
45 % 41 % 14 %
M teil det
asseanteil (gerundet) 58 % 35 9% 7%
0,029 0,0325
Masse pro LED [mg]
0,170 0,5300

Wegen ihrer geringeren Hohe enthalten Chips der Bauart A deutlich weniger Indium und
Gallium. Die Angaben zur Zusammensetzung von LED-Chip und Leuchtstoff und zu den
absoluten Mengenangaben kritischer Metalle sind sehr eingeschrankt, hauptsachlich bedingt
durch deren Klassifizierung als Betriebsgeheimnis. Diese Angaben und alle Hochrechnungen
und Ableitungen, die sich aus ihnen ergeben, sind als orientierend einzuordnen. Wenn im
Folgenden mit den Gallium- und Indiummengen von Chips dieses Bautyps A gerechnet wird,
dann auch um eine eher konservative Einschatzung des Bedarfs an seltenen Metallen zu
gewinnen.

Ausgehend von der Materialzusammensetzung der Bauart A, die in Tabelle 30 noch einmal
zusammengestellt ist, und unter Annahme zuklnftiger Wachstumsraten der LED-produ-
zierenden Industrien lasst sich eine Bedarfsvorschau fir das Jahr 2030 abschatzen (ISI
2009):

Tabelle 30 Typischer Gehalt einer weiRen LED an kritischen Metallen (verwendet fir
Hochrechnung zukinftigen Bedarfs)

Element In Ga Ce Eu Gd Y

Masse pro LED [pg] 29,0 32,5 2,0 0,6 15,0 32,0

Hinweise auf zuklnftigen Bedarf an Gallium durch die LED-Fertigung lassen sich aus
Schatzungen zum Wachstum des gesamten LED-Marktes abgeleitet werden. Fir diesen
Markt, der weilte wie auch farbige LEDs umfasst, wird von einem Wachstum von 37% in den

Landesamt fiir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen — Fachbericht 38
-51/84 -



Recycling kritischer Rohstoffe aus Elektronik-Altgeraten

Jahren 2006-2011 ausgegangen, entsprechend einem jahrlichen Wachstum von 6,5% (ISI
2009, dort referenziert: Steele 2007). Es wird angenommen, dass der Anteil weilter LEDs
von etwa 48% in 2006 auf 60% in 2011 steigt, entsprechend ca. 4,6% p.a. Mit diesen
Annahmen werden im Jahr 2009 21 Mrd. weile LEDs gefertigt, im Jahr 2011 bereits 25
Mrd., entsprechend einem jahrlichen Wachstum von etwa 11% (siehe Tabelle 31). Fur den
Zeitraum nach 2011 werden zwei unterschiedlich dynamische Szenarien angenommen (ISI
2009): Im Szenario A mit etwas konservativerer Dynamik wird ein Wachstum des Gesamt-
marktes bei gleichbleibenden 6,5% p.a. zugrunde gelegt, bei einem unveranderten Anteil der
weilken LEDs von 60%. Dies resultiert in einem jahrlichen Wachstum des Marktes flr weil3e
LEDs von 6%. Das etwas dynamischere Szenario sieht ein Wachstum des Gesamtmarktes
von 15% p.a. in den Jahren 2011-2020 vor, danach in den Jahren 2020-2030 infolge
zunehmender Marktsattigung nur noch von 10%. Der Anteil weilRer LEDs steigt dabei von
2011-2030 von 60% auf 70%. Dies entspricht einem Wachstum des Marktes flir weile LEDs
von 16% im Zeitraum 2011-2020 und 11% im Zeitraum 2020-2030. Im konservativeren
Szenario wirden demnach 2030 etwa 84 Milliarden LEDs gefertigt werden, bei der
dynamischeren Marktentwicklung etwa 271 Milliarden.

Um die Aussagekraft dieser Berechnungen zu validieren, lasst sich eine weitere Marktstudie
heranziehen (Young 2011), die eine Abschatzung bezliglich der Anzahl produzierter GaN-
Chips beinhaltet. Da der Hauptverwendungszweck dieser Chips der Einsatz in weiflen LEDs
ist, wird angenommen, dass sich diese Schatzwerte direkt auf die Anzahl der gefertigten
weilken LEDs Ubertragen lassen. Bei der Abschatzung wird flir das Jahr 2009 ein Wachstum
von etwa 95% gegenuber 2008 angenommen, welches in den folgenden Jahren in etwa
exponentiell abnimmt und 2015 noch 9% gegeniber dem Vorjahr betragt. Dieses Szenario C
ist also in der Anfangszeit der Vorhersage noch dynamischer als das oben beschriebene
Szenario B, geht dann aber rascher in die Sattigung. Damit ergibt sich, ausgehend von etwa
24 Mrd. WLEDs im Jahr 2009, im Jahr 2011 bereits eine Zahl von 71 Mrd. produzierte
WLEDs (siehe Tabelle 31). Extrapoliert man diese Entwicklung (Reduktion der jahrlichen
Wachstumsrate um 50% nach 2015), so ergeben sich fur das Jahr 2020 etwa 164 Mrd.
gefertigte WLEDs, im Jahr 2030 etwa 165 Mrd. WLEDs. Damit liegt dieses Szenario C auf
lange Sicht zwischen den beiden vorgestellten Szenarien A und B (IS1 2009) und unterstutzt
daher deren Schatzwerte in ihrer Grélkenordnung.

Tabelle 31 Anzahl (Mrd. LED) der produzierten WLEDs und Projektion in den drei

Szenarien A, B, C
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl

Projektion
2006 2009 2011 2020 2025 2030

A (IS1 2009) 15 21 25 45 62 84

B (ISI 2009) 15 21 25 97 162 271

C (Young 2011) | - 24 71 164 164 165
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Indium findet in LEDs vor allem als Indiumnitrid in Verbindung mit Galliumnitrid im Halbleiter-
Chip Verwendung. Das Mischungsverhaltnis ist dabei variabel und bestimmt wesentlich die
Breite der Bandlicke des Halbleiters. Aus deren Wert ergibt sich direkt die Farbe des
emittierten Lichtes. Eine Abschatzung des zukunftigen Bedarfs an Indium, der aus der
Fertigung von WLEDs resultiert, ergibt fir die drei Zukunftsszenarien A, B (jeweils nach ISI

2007) und C (nach Young 2011) die in Tabelle 33 dargestellten Verbrauchszahlen.

Abbildung 24 Projektionen der zukinftigen Entwicklung jahrlicher Produktionszahlen fir
weille LEDs (weltweit)
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Tabelle 32 Abschatzung des zuklnftigen Verbrauchs an Gallium aufgrund der
Fertigung weiler LEDs
Welt- Verbrauch fiir WLEDs [t]
Rohstoff produktion
2010 2015 2020 2025 2030
201077 []
Gallium 161 0,75-1,56 1,07-4,90 1,46-5,34 2,00-5,35 2,74-5,35
Tabelle 33 Abschatzung des zukinftigen Verbrauchs an Indium aufgrund der
Fertigung weiller LEDs
Welt- Verbrauch von In fiir WLEDs [t]
Rohstoff produktion
201 201 202 2025 2
201028 It 010 015 020 0 030
Indium 574 0,67-1,38 0,95-4,37 1,30-4,76 1,78-4,78 2,45-4,78

27 USGS Ga 2011; USGS In 2011
2 USGS Ga 2011
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Seltene Erden werden in weilen LEDs hauptsachlich im Leuchtstoff eingesetzt. Der
weltweite Bedarf einiger relevanter Seltener Erden, der sich aus obiger Hochrechnung ergibt,
ist in Tabelle 34 gegeben.

Tabelle 34 Abschatzung des zukinftigen Verbrauchs an Seltenen Erden aufgrund
der Fertigung weiller LEDs.
Welt- Verbrauch fiir WLEDs [kg]
Rohstoff produktion
2010%° It] 2010 2015 2020 2025 2030
Cer 40.000 46-96 66-301 90-329 123-329 169-329
Europium 400 14-29 20-90 27-99 37-99 50-99
Gadolinium 4.000 347-720 492-2.260 674-2.470 923-2.470 | 1.260-2.470
Yttrium 8.900 739-1.540 | 1.050-4.820 | 1.440-5.260 | 1.970-5.270 | 2.700-5.270

5.2 Zusammenfassung kritischer Metalle in LED-Leuchten

Die in einer typischen weiflen LED verwendeten Mengen kritischer Metalle (bei den weilten
LEDs sind dies Seltene Erden, Indium und Gallium) sind in Tabelle 35 aufgelistet.

Abbildung 25 gibt den Massenanteil der einzelnen Elemente wieder. Dabei ist zu beachten,
dass die hier aufgezeigten Werte einen orientierenden Charakter haben. Da es sich bei den
weilen LEDs um eine neue Technologie mit einem sich rasch anderndem
Entwicklungsstand handelt, sind in Einzelfdllen Abweichungen gegentber die hier
gegebenen Werten maoglich.

Tabelle 35 Typischer Gehalt einer weilten LED an kritischen Metallen
Element LD Vorkommen
[udl

Indium In 29 Halbleiter-Chip (100%)

Gallium Ga 33 Halbleiter-Chip (100%)

Cer Ce 2 Leuchtstoff Dotierung (100%)

Europium Eu 0,4-0,9 Leuchtstoff Dotierung (100%)

Gadolinium Gd 15 Leuchtstoff Tragersubstanz (100%)

Yttrium Y 32 Leuchtstoff Tragersubstanz (100%)

2% BGR 2011, Schiiler et al. 2011,
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Abbildung 25 Massenanteile kritischer Metalle in einer weiRen LED (Halbleiter-Chip und
Leuchtstoff)

Seltene

Erden
29%

5.3 Marktdaten LED-Leuchten

Die Verwendung von Beleuchtungsmitteln auf Basis von weiRen LEDs im privaten Sektor ist
eine relativ neue Erscheinung. Erst die technologischen Fortschritte in der Entwicklung
leistungsstarker weiller LEDs mit hoher Lichtausbeute bei gleichzeitig verlasslich guten
Betriebseigenschaften ermoglichten eine Fertigung dieser Leuchtmittel in gréflerem Umfang.
Eine damit einhergehende Preissenkung erhdhte die Attraktivitat nicht nur im business-to-
business-Bereich wie etwa der Automobilindustrie, sondern auch fir die privaten Ver-
braucher. Der Markt antwortete mit der Entwicklung von LED-Lampen, die sich anstelle
konventioneller Glihlampen, CFL-Lampen oder Halogen-Stecklampen durch Retrofit-Design
in Lampengehausen mit E27-, E16- oder Steckverbindungen verwenden lassen. Daneben
gibt es neuentwickelte Gesamt-Leuchtmodule, in denen LED, Vorschaltelektronik und Ge-
hause fest miteinander verbaut sind und ein Austausch nur des LED-Leuchtmittels bei
Weiterverwendung des Gehauses nicht vorgesehen ist.

Letztere Entwicklung hat mehrere Griinde: Zum einen ist die Lebensdauer einer weilten LED
mit bis zu 50.000 Stunden in der Regel deutlich langer als die der im Gehause integrierten
Vorschaltelektronik. Zum anderen lasst sich durch eine feste Integration der LED ins
Gehause die fir den Betrieb der LEDs nétige gute Warmeableitung wesentlich besser
realisieren, da das Gehause auch die Funktion des Kuihlkérpers ibernehmen kann. Dies ist
bei Retrofit-Lampen nicht in dem erforderlichen Umfang moglich. Daher ist bei Retrofit-
Modellen die Gesamtleistung der Leuchte begrenzt, zugleich erhéht der nétige Kihlkérper
Gewicht und Umfang der Lampe und begrenzt dadurch ihre Einsatzmaoglichkeiten. Eine feste
Integration der LEDs in das Lampengehduse stellt jedoch neue Anforderungen an das
zukunftige Recycling der Leuchtmittel, speziell im Sammel- und Aufbereitungsschritt.
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Eine neue Entwicklung sind die sogenannten organischen Leuchtdioden (englisch organic
light emitting diode, OLED), die sich durch ihren Aufbau aus dinnschichtigen, mechanisch
verformbaren organischen Halbleiterschichten von den aus anorganischen Halbleiter-
Einkristallen gefertigten LEDs unterscheiden. Die Stromdichte und, als Folge, Leuchtdichte
ist geringer als bei LEDs. Da sie sich in groReren Flachen herstellen lassen, sind sie vor
allem fur Bildschirme, Displays (z.B. in Smartphones) geeignet. In dieser Verwendung in
Bildschirmen kommen ihre Vorteile wie hoher Kontrast, geringe Abwarme, kleine Baumalie
und Gewicht, sehr kleine Reaktionszeiten, ein groRer Seitenbetrachtungswinkel zum Tragen.
Ebenso ist die Energieeffizienz im Vergleich zu LCD-Bildschirmen mit LED-Hintergrund-
beleuchtung gréfRer, da die Bildpixel (wie beim Plasma-Bildschirm) selbst leuchten, statt
weilles Licht unter HelligkeitseinbuRen farbig zu filtern. Auch kann man angesichts der
raschen Entwicklung dieser Technologie in der Zukunft mit fallenden Produktionskosten
rechnen.

Die Nachteile der gegenwartig produzierten OLEDs liegen in einer noch relativ geringen
Lebenserwartung, einer geringen Farbstabilitdt, der Notwendigkeit einer aufwendigeren An-
steuerung bei groflen Monitoren, der Gefahr des burn-ins und einer hoheren Empfindlichkeit
gegenlber Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Zudem ist die Leistungsaufnahme abhangig von
der Helligkeit des Bildes: Sehr helle Bilder brauchen deutlich mehr Strom als dunkle.

OLEDs haben durch ihre flachige Bauform grundsatzlich ein Potential, zukunftig als Licht-
quelle in der Raumbeleuchtung eingesetzt zu werden. Erste kommerzielle Modelle sind
bereits von einigen Firmen wie OSRAM (Modell ORBEOS CDW-031), Philips (Modell
Lumiblade) und Novaled (Modell Victory) entwickelt worden. Der Einsatz dieser Leucht-
module durfte zunachst jedoch auf die Effekt- und kleinrdumige Beleuchtung beschrankt
bleiben, zumal ihre Lichtausbeute von etwa 25 Im/W noch nicht an die von Energie-
sparlampen oder LED-Lampen heranreicht. Es ist jedoch zu erwarten dass sich diese noch
junge Technologie in den nachsten Jahren rasch weiterentwickelt und eine Verwendung von
OLEDs in der Raumbeleuchtung in einem gréReren Ausmall mdglich wird.

Zur Abschatzung des zukiinftigen Bedarfs an Beleuchtungsmitteln auf Basis von weil3en
LEDs im privaten Wohnbereich wird davon ausgegangen, dass die in einem privaten Haus-
halt durchschnittlich installierte Lichtstrommenge eine zeitlich relativ wenig variable Grolie
ist. Fir Deutschland und das Jahr 2005 wird diese installierte Lichtstrommenge auf etwa
40.500 Im pro Haushalt geschatzt (Smil 2007). Diese GréRRenordnung scheint ein zumindest
fur Industrienationen relativ verlasslicher Wert zu sein (siehe Tabelle 36). So wird fur die
USA von einer installierten Lichtstrommenge von ca. 50.400 Im pro Haushalt angegangen.
(Smil 2007), ein vergleichbarer Wert von 51.180 I3asst sich fur die USA aus Werten fur Nord-
Amerika (Young 2011) ableiten. Im Vergleich mit Deutschland fallt dabei vor allem die
groliere zu beleuchtende Grundflache eines durchschnittichen Haushaltes in den USA ins
Gewicht (160 m? in USA, 90 m? in Deutschland).
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Tabelle 36 Beleuchtung von Privathaushalten in Deutschland, USA und Japan (2005)
(nach Smil 2007)

Deutschland USA Japan
Lampen / Haushalt 30 43 17
mittlere Lichtausbeute [Im/W] 27 18 64
mittlere Leistung [W] 50 65 45
mittlere Flache / Haushalt 90 160 95
Installierter Lichtstrom /Haushaltsflache [Im/m?] 450 315 515
Gesamter installierter Lichtstrom / Haushalt 40.500 50.400 48.925

Eine zukunftige Entwicklung zeigt sich unter dieser Voraussetzung und mit der Annahme,
dass sich die durchschnittliche Haushaltsgrundflache nicht wesentlich andert, als ein mit der
Zeit zunehmender Anteil von LED-Lampen an der insgesamt im Haushalt installierten
Lichtstrommenge. Die Abschatzung der Anzahl der weilden LEDs, die im Zug eines voll-
standigen oder teilweisen Ersatzes der konventionellen Leuchtmittel eines durchschnittlichen
Haushaltes zum Einsatz kamen, ist aufgrund der gegenwartig raschen technologischen
Fortschritte auf dem Gebiet der LED-Entwicklung naturgemal® mit Unsicherheit behaftet.
Insbesondere die Steigerungen der Lichtausbeute einzelner LEDs, also das Verhaltnis aus
erzieltem Lichtstrom und elektrischer Leistungsaufnahme (in Im/W) lassen hoffen, dass in
Zukunft bei gleichem Materialeinsatz im LED-Chip deutlich héhere Lichtstrome zu erwarten
sind (siehe Diskussion in der Einleitung von Abschnitt 5). Gleichwohl muss beachtet werden,
dass fir den breiten Einsatz nicht allein Laborwerte der Lichtausbeute eine Rolle spielen,
sondern auch andere Komponenten der Lampe, wie z.B. der Kihlkérper zur Abfiihrung der
Abwarme (bei LED-Lampen eine technische Notwendigkeit) die Lichtausbeute nach oben
begrenzen kénnen. Zudem ist die Lichtausbeute einer LED aus theoretischen Griinden bei
ca. 350 Im/W, unter Berlcksichtigung der Vorschaltelektronik bei etwa 220 Im/W nach oben
begrenzt. Gegenwartig im Handel erhaltliche Modellehaben eine Lichtausbeute von ca. 50-
90 Im/W. Eine zukiinftige Steigerung der Lichtausbeute von LED-Lampen ist daher zwar zu
erwarten, durfte aber auf etwa eine Verdoppelung der Lichtausbeute gegenlber aktuellen
Modellen beschrankt sein.

Relevant bei den angestellten Berechnungen ist auch die Anzahl der verbauten LED-Chips
in einer LED-Lampe mit einem vorgegebenen Gesamtlichtstrom. Es gibt in dieser Anzahl
eine gewisse Variationsbreite, die durch die unterschiedlichen Technologien der verbauten
LEDs bedingt ist. Bei unseren Berechnungen haben wir uns daher auf den exemplarischen
Fall einer Retrofit-LED-Lampe konzentriert, die mit einem Lichtstrom von 800 Im etwa einer
konventionellen 75W-Gluhbirne (900 Im) entspricht und durch die E27-Fassung auch ahnlich
eingesetzt werden kann sowie einen vergleichbar lichtstromstarken Deckenstrahler.

Diese Modelle sind im Moment zwar die eher leistungsstarksten und damit relativ teuer,
kommen aber am ehesten in Frage, wenn es um die Ausleuchtung von Wohnrdumen geht.
Es ist zu erwarten dass sich der Markt in den nachsten Jahren diesen Anforderungen
anpasst und LED-Lampen dieser Lichtstrommenge einen grofleren Anteil im Angebot be-
sitzen werden. Fir die Abschatzung wurden drei LED-Lampen herangezogen: Die
BIOLEDEX® NUMO 10W, die Koeppen LED Lampe 800 Im und der LOBS.LED LED-
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Aufbau-Deckenstrahler ,DUO" warmweil (siehe Tabelle 37). Dabei spiegelt die sehr
unterschiedliche Anzahl der in den beiden Lampen verbauten LEDs die in dieser Hinsicht
grol’e Bandbreite der LED-Lampen auf dem Markt wieder.

Tabelle 37 Kenndaten der drei exemplarischen LED-Lampen
Lichtstrom | Leistung | Lichtausbeute | Anzahl s
Hersteller Produktbezeichnung [im] [W] Im/W LEDs tem;[)%'atur

BIOLEDEX NUMO 10 W E27 800 10 80,0 132 2.700
LED Lampe E27 800

Koeppen Im CORN 800 11 72,7 72 4.000
LED-Aufbau-

LOBS.LED Deckenstrahler ,DUO* 960 18 53,3 12 3.000
warmweif}

Ausgehend von einer Anzahl von 40 Mio. Haushalten in Deutschland, einem angenom-
menen Lichtstrombedarf von 41.000 Lumen je Haushalt und den in Tabelle 37 genannten
Anzahlen von LEDs pro jeweiligem Leuchtmittel lassen sich nun die Mengen an kritischen
Rohstoffen ermitteln, die bei einem vollstandigen oder teilweisen Ersatz konventioneller Be-
leuchtung durch LED-Lampen in privaten Haushalten in Deutschland installiert werden
wirde. Dabei wird davon ausgegangen, dass eine verwendete weille LED durchschnittlich
die in Tabelle 30 aufgeflihrten Mengen an kritischen Metallen enthalt. Die Werte der Hoch-
rechnung sind in Tabelle 38 fir unterschiedlich weitreichenden Ersatz konventioneller Be-
leuchtungsmittel angegeben: Fur einen Ersatz von 70% aller Glihlampen, aller Glihlampen,
aller Leuchtmittel mit Schraubgewinde (Glihlampen und CFL) sowie samtlicher Leuchtmittel.
Dabei wird davon ausgegangen, dass in Deutschland gegenwartig etwa 58% des instal-
lierten Lichtstroms durch Glihlampen und 16% durch Energiesparbirnen (CFL) erzeugt
werden (siehe Abbildung 26; dies sind Werte fir Nordamerika nach (smil 2007), die als
Berechnungsgrundlage dienen).

Abbildung 26 Berechnungsgrundlage fir die Zusammensetzung des in einem
Privathaushalt in Deutschland installierten Lichtstroms (2005)
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Innerhalb Deutschlands kommen demnach bei einer weitergehenden Verwendung von LED-
Lampen in Privathaushalten fir Gallium, Gadolinium und Yttrium Mengen von einigen t zum
Einsatz. Auch von den Seltenen Erdmetallen Cer und Europium fallen Mengen in der
Grélenordnung von einigen Hundert Kilogramm an. Dabei ist anzumerken, dass im Zuge
des technologischen Fortschritts LEDs bei gleicher Lichtleistung in Zukunft voraussichtlich
mit etwas kleineren LED-Chips als heute versehen werden und damit tendenziell
ressourcenschonender sein dirften. Allerdings ist zu berucksichtigen dass sich die LED-
Beleuchtung grundsatzlich auch fir Beleuchtung aufl3erhalb des privaten Bereichs (Strallen-
beleuchtung, Lagerhallen, Blrogebaude) anbietet, da die verwendete Technologie
grundséatzlich dhnlich wie fur die private Nutzung ist. Eine Verwendung in diesen Bereichen
wurde die zur Fertigung der WLEDs bendtigten Mengen kritischer Metalle erhohen.
Aul3erdem ist die nominelle Lebensdauer einer weillen LED mit etwa 50.000 Stunden zwar
hoch im Vergleich zu anderen Leuchtmitteln, doch handelt es sich hierbei in der Regel um
einen Laborwert, der in der Praxis oft nicht erreicht wird. U.a. wird die Lebensdauer eines
gesamten LED-Moduls auch durch die Lebensdauer der Vorschalt-Elektronik bestimmt, die
oft kleiner als die der LED selbst ist. Auch dadurch werden voraussichtlich eher gréRere
Mengen an kritischen Metallen durch die Verwendung von WLEDs zur Beleuchtung im
Umlauf sein.

Tabelle 38 Bandbreite des Bedarfs an den kritischen Metallen Gallium, Indium, Cer
und Europium bei teilweisem bzw. vollstindigem Ersetzen der
Leuchtmittel in Haushalten in Deutschland durch LED-Lampen
verschiedener Bauart.

LED-Anteil an Haushalts- Masse Masse In Masse Masse Masse Masse
beleuchtung Ga [t] [t] Ce[t] Eu [t] Gd[t] | YI[t]
LED | 70% aller 3,63 3,24 0,22 0,067 1,67 3,57
Glihlampen | 1,98 1,77 0,12 0,037 0,91 1,95
ersetzt 0,27 0,25 0,02 0,005 0,13 0,27
{ alle 5,18 3,24 0,32 0,096 2,39 5,10
' LED ;| Glihlampen | 2,83 1,77 0,17 0,052 1,30 2,78
S | ersetzt 0,39 0,25 0,02 0,007 0,18 0,39
alle 6,58 4,62 0,41 0,122 3,04 6,48
. LED f'g;'fmpe” 3,59 2,52 0,22 0,066 1,66 3,54
R ersetzt 0,50 0,35 0,03 0,009 0,23 0,49
alle 8,96 5,87 0,55 0,107 4,14 8,83

LED ,
Leuchtmittel | 4,89 3,20 0,30 0,090 2,26 4,81
ersetzt 0,68 0,44 0,04 0,013 0,31 0,67
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5.4 Erfassungsraten LED-Leuchten

LEDs sind eine relativ neue Produktgruppe, sodass derzeit noch keine spezifischen Werte
fur die End-of-life Erfassung vorliegen. Geht man davon aus, dass bei LEDs in Zukunft
Erfassungsraten vergleichbar mit denen von anderen Leuchtmitteln erreicht werden, so kann
entsprechend den Daten fur Gasentladungslampen in Deutschland sowie den allgemeinen
EU-Daten von einer Erfassungsrate von knapp 30% ausgegangen werden (BMU 2009,
Huisman et al. 2007).

5.5 Stand der Recyclingtechnik fiir LED-Leuchten

Da es sich bei den LED-Leuchten um eine erst in den letzten Jahren entwickelte Produkt-
gruppe handelt, gibt es noch keine spezifischen Entwicklungen fur eine spezifische Recyc-
lingtechnik. Gleichwohl sind LED-Lampen in die Richtlinien des Zentralverbandes Elektro-
technik- und Elektronikindustrie e.V. aufgenommen (ZVEI 2009):

Die Entsorgung der Leuchten im technischen Bereich (b2b) schliel3t alle Leuchten ( ) z.B.
Leuchten mit fest integrierten LEDs ( ) ein. Dies gilt auch fiir Einbau-LED-Module ( ). LED-
Lampen und LED-R6hren ( )sind unabhéngig von der Regelung zur Entsorgung von Leuchten
entsorgungspflichtig und miissen ( ) lber die entsprechenden Lampenentsorgungswege, z.B.
Recyclinghéfe oder Herstellerriicknahmesysteme entsorgt werden. Ausdriicklich ausgeschlossen
im ElektroG sind ( ) im privatenBereich genutzte Leuchten von der Entsorgungsverpflichtung,
dies gilt auch fiirLeuchten in Haushalten, die mit Einbau-LED-Modulen ausgeriistet sind.

5.6 Optimierungspotenziale in der Recyclingkette

Hierzu lassen sich zurzeit fur LED-Leuchten noch keine belastbaren Aussagen und Emp-
fehlungen ableiten. Hinsichtlich der Wiedergewinnung von Leuchtmittel sollten in den
nachsten ein und zwei Jahren die Fortschritte hinsichtlich des Seltenen Erden Recyclings
aus den alten Energiesparlampen verfolgt werden. Es muss sich in Zukunft erweisen, ob die
geringen Konzentrationen und Mengen an Seltenen Erden sowie an Indium und Gallium bei
LED-Leuchten ein Recycling dieser Metalle zulassen.

% Die zu Grunde gelegten Werte beinhalten allerdings keine zeitlichen Verzégerungen durch die Nutzungsphase
der Gerate. Es handelt sich daher lediglich um Abschatzungen der tatsachlichen Erfassungsraten.
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6 Raffinerieprozesse fiir ressourcenrelevante
Elektronikschrottfraktionen

Fur eine erfolgreiche Wiedergewinnung von kritischen Metallen aus Post-Consumer-Pro-
dukten wie in dieser Arbeit an den Produktgruppen Flachbildschirme, Smartphones,
Notebooks und LED-Leuchten untersucht, sind neben einer guten Erfassung und Vorbe-
handlung der Post-Consumer-Produkte und Elektronikschrottfraktionen ausgereifte Raffina-
tionstechnologien und entsprechende Anlagenkapazitaten notwendig. Wie in den nachfol-
genden Unterabschnitten ausgefiihrt, stellt sich die heutige Situation bzgl. der Raffinations-
technologien fir die verschiedenen kritischen Metalle, die im Rahmen dieser Untersuchung
als relevant fUr die vier Produktgruppen identifiziert wurden, sehr unterschiedlich dar. Dies
bestéatigt zurlickliegende Untersuchungen des Oko-Instituts (UNEP 2009); allerdings lassen
sich in den letzten 2-3 Jahren Veranderungen erkennen und weitere Fortschritte sind zu
erwarten (siehe im Detail hierzu in den folgenden Unterabschnitten).

6.1 Edelmetalle

Es existieren bereits langer ausgereifte Raffinationsverfahren Edelmetalle wie Gold, Silber,
Palladium und Platin aus verschiedenen Sekundarmaterialien wie Altschmuck, Industrie-
katalysatoren, Autoabgaskatalysatoren, Dentalprodukte und nicht zuletzt Elektronikschrott
(siehe hierzu GFMS 2005, UNEP 2009) in hoher Reinheit zuriickzugewinnen. Edelmetalle
aus dem Bereich Elektronikschrott werden Ublicherweise als aufierst wertvolles Beiprodukt
aus der Sekundarkupferproduktion gewonnen. Ublicherweise werden geeignete Komponen-
ten wie Leiterplatten (z.B. von Notebooks), die sowohl nennenswerte Mengen an Kupfer als
auch geringere Mengen an Edelmetallen enthalten einem Schmelzprozess (Pyrometallurgie)
unterworfen. Das Kupfer fungiert fir die Edelmetalle dabei als sogenanntes Sammlermetall,
d.h. die Edelmetalle werden in die sich bildende flliissige Kupferphase sehr gut eingebunden.
Kunststoffanteile aus dem Elektronikschrott werden in den Prozessen als Energietrager ge-
nutzt. Unedle Bestanteile (z.B. Glas, Aluminium) werden in die Schlacke eingebunden. Nach
dem Abstich der Kupferphase erfolgt in einer weiteren Verfahrensstufe (Elektrolyse des
Rohkupfers) die Feinreinigung des Kupfers. Dabei fallen die enthaltenen Edelmetalle (Gold,
Silber, Platin, Palladium) in deutlich erhéhter Aufkonzentration im sogenannten Anoden-
schlamm an. Aus diesem werden in speziellen Verfahren, die sich bei den einzelnen Unter-
nehmen im Detail unterscheiden, die Edelmetalle mit sehr guten Riickgewinnungsraten (z.T.
deutlich Uber 90% vgl. GFMS 2005) in hoher Reinheit zurickgewonnen.

In Europa sind fuhrende Unternehmen aktiv, die Sekundarkupfer und die genannten Edel-
metalle in hochmodernen Anlagen zuriickzugewinnen. Aufgrund der stark wachsenden
Mengen von Elektronikschrott sind deutliche Ausweitungen der Verarbeitungskapazitaten
festzustellen Der deutsche Kupferkonzern Aurubis hat in 2011 am Standort Linen in Nord-
rhein-Westfalen seine gesamte Recyclingkapazitat deutlich erhéht. Der Durchsatz im
bestehenden KRS-Badschmelzofen in Liinen klettert von 275.000 auf 350.000 Tonnen pro
Jahr (EUWID 2011a). Die Anlage ist nach Angaben des Unternehmens besonders auf den
Einsatz komplexer Recyclingmaterialien wie metallhaltige Industriereststoffe, kupferhaltige
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Schreddermaterialien sowie Elektro- und Elektronikschrotte geeignet. Weitere Kapazitaten
fur das Recycling von Elektronikschrott befinden sich im Werk Hamburg von Aurubis.

In Skandinavien verfligt der schwedische Bergbau- und Metallkonzern Boliden ebenfalls tber
Kupferhitten, die Sekundarkupfer und Edelmetalle aus Elektronikschrotten gewinnen. Die
Recyclingkapazitaten des Konzerns fur Elektronikschrott werden aktuell erheblich ausge-
weitet: von 45.000 Tonnen auf 120.000 pro Jahr (EUWID 2011b).

In Belgien (in Hoboken bei Antwerpen) verarbeitet das Unternehmen Umicore ein breites
Spektrum an Sekundarmaterialien. Jahrlich werden hier mittels eines komplexen pyrometal-
lurgischen Prozesses aus uber 350.000 t Einsatzmaterial (Katalysatoren, Leiterplatten,
Mobiltelefone, industrielle Zwischenprodukte und Rickstande, Schlacken, Flugstdube, etc.)
wertvolle Metalle mit hohen Ausbeuten zuriick gewonnen (siehe Abbildung 27).

Abbildung 27 VerfahrensflieRbild von Umicore’s integrierter Edelmetallhitte in Hoboken
bei Antwerpen (Quelle: Umicore)

BASE METALS OPERATIONS

—

1
E-I.II.FHUF:E}AEIDPUNT L ‘I
s [ =
o et
L2 = —
& ELECTRD WINMING 1 : L7 ]
\ o ‘ ' ;?ﬁnnin'r

’-M HICKEL LEACHING |
I

O '
PRECOLS oo
ECY v
(DHCEMTRATION
(FINT - 2002 o
v SPECIAL METALS
RERMERY
o -
PRECIOLE | | I

MAETALS
FEFIMERY |

Die Prozessfuhrung wurde urspriinglich auf die Edelmetalle (hier Gold, Silber, Platin, Palla-
dium, Rhodium, Ruthenium, Iridium) optimiert, so dass hohe Durchlaufzeiten und Edelmetall-
ausbeuten erreicht wurden, bzw. werden. Durch die kombinierte Verarbeitung einer grof3en
Bandbreite komplexer, edelmetallhaltiger Materialien lassen sich die Durchsatzquoten zu-
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satzlich erhéhen. Gleichzeitig steigen die Flexibilitat und die Unempfindlichkeit gegenlber
Verunreinigungen. Das in der Schmelze enthaltene Kupfer bindet die Edelmetalle und wird
beim Abstich direkt granuliert und einem nachgeschalteten Elektrolyseprozess zugefiihrt, wo
letztlich die Edelmetalle vom Kupfer getrennt werden. Die Primarschlacke durchlauft da-
gegen einen weiteren Hochofenprozess, bei dem Blei und andere NE-Metalle abgetrennt
und wiederum restliche Edelmetallanteile zurlickgewonnen werden. Hierbei tritt erneut
Seitenstrommaterial auf, das ebenfalls wieder in den Prozesskreislauf eingesteuert wird und
anschlieltend weiter verarbeitet werden kann. Die so vorangereicherten Konzentrate werden
in spezifische, hydrometallurgische Prozesse eingeschleust, bis die einzelnen Elemente in
hochreiner Form zuriick gewonnen werden. Somit kbnnen heute neben den Edelmetallen
auch eine Reihe von Sondermetallen (z.B. Tellur) recycelt werden.

Insgesamt kann bzgl. der Raffination der Edelmetalle festgestellt werden, dass in Deutsch-
land und Europa reife Technologien fir die Sekundargewinnung dieser wertvollen Metalle mit
sehr guten Ruckgewinnungsraten im Einsatz sind. Es bestehen betrachtliche Anlagenkapa-
zitaten, die zudem aktuell erheblich ausgebaut werden. Schwachstellen in der Recyclingkette
bzgl. der Edelmetalle liegen noch z.T. im Bereich der Erfassung der Elektronikgerate bzw. —
komponenten und den Vorbehandlungsschritten (siehe entsprechende Unterabschnitte in
den Kapiteln 2 — 5).

6.2 Kobalt

Wie in den Abschnitten 3 und 4 ausgefuhrt, spielen die Akkus von Notebooks und
Smartphones bzgl. Kobalt eine wichtige Rolle. Im Gegensatz zu anderen kritischen Metallen
gibt es im Falle von Kobalt fiir eine Reihe von Anwendungen bereits etablierte Recycling-
kreislaufe: dies gilt vor allem fur Kobaltlegierungen und kobalthaltige Superlegierungen aber
auch Kobaltkatalysatoren (UNEP 2009) aus dem industriellen Bereich und neuerdings aus
dem Bereich der wieder aufladbaren Batterien (Meskers et al. 2009). Das BMU férderte 2009
bis 2011 zwei parallele Projekte, die Forschung — und Entwicklung des Recyclings von
Lithium-lonenbatterien aus dem Automobilbereich (e-mobilty) zum Gegenstand hatten
(Kwade et al., Treffer et al.). Im Sommer 2011 hat das belgische Material- und Recycling-
unternehmen Umicore am Standort Hoboken bei Antwerpen eine pyrometallurgische Anlage
mit einer Inputkapazitat von 7.000 Jahrestonnen Lithium-lonenbatterien und Nickelmetall-
hydrid-Batterien offiziell eingeweiht (Umicore 2011b). Die neue Anlage wird mit gemischtem
Input dieser kobalt- und nickelhaltigen Batterien gespeist. Eingesetzt werden zurzeit vor
allem Batterien von Notebooks, Mobiltelefonen und Powertools. Die Anlage ist jedoch auch
fur die Verarbeitung von Batteriezellen aus dem Automobilbereich vorgesehen.

Aus dem Schmelzprozess wird bei hohen Temperaturen als Hauptprodukt eine kobalt-
Inickel-/kupferreiche Legierung erhalten. Kohlenstoffhaltige Bestandteile (Kunststoffe, Gra-
phit, Elektrolyt) werden als Energietrager genutzt, Schadstoffe im Abgasstrom durch eine
moderne Abgasreinigung weitestgehend reduziert. Als wesentliches Nebenprodukt wird eine
Schlacke produziert, die in der Baustoffindustrie (Zuschlagstoff fiir Zementproduktion) einge-
setzt wird. Die aus dem Prozess gewonnene Legierung wird in einer bestehenden Ko-
balt/Nickel-Refininganlage im belgischen Olen von Verunreinigungen wie Eisen- und Mangan
befreit. Als Hauptprodukte entstehen reine Nickel- und Kobaltsalze (z.B. Sulfate), die erneut
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fur die Produktion von Kathodenmaterial flr Batterien eingesetzt werden. Als wichtiges Ne-
benprodukt des Prozesses fallt sogenannter Kupferzement an, der in Antwerpen zu reinem
Kupfer weiterverarbeitet wird.

Abbildung 28 VerfahrensflieR3bild des Batterierecyclings von Umicore in Belgien (Quelle:
Umicore)
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Fur die kobalthaltigen Lithiumionen-Batterien aus Notebooks, Mobiltelefonen und nun
Smartphones bestehen daher realisierte Recyclingtechnologien und —kapazitaten. Aufgrund
ihres hohen Kobaltgehaltes stellen diese Batterien fir das Recycling ein attraktives End-of-
Life Produkt dar. Erneut liegen hier die groften Herausforderungen flir die Recycling-
wirtschaft in einer deutlich verbesserten Erfassung und konsequenten Separierung der
Batterien in Vorbereitung fur die beschriebenen Raffinationsprozesse.

6.3 Seltene Erden

Aufgrund der lange sehr niedrigen Preise fur Seltene Erden wie Neodym, Praseodym etc.
bestand bis vor wenigen Jahren kaum ein Anreiz zum Recycling dieser Metalle bzw. ihrer
Verbindungen. Hinzu kommen flr pyrometallurgische Prozesse unglinstige chemische
Eigenschaften. Aufgrund ihres unedlen Charakters werden die Seltenerdmetalle ganz im
Gegensatz zu den Edelmetallen nicht in einer Kupferphase mit hoher Ausbeute aufge-
nommen, sondern gelangen verdinnt in Form ihrer Oxide in Schlacken und sind damit
bislang flr das Recycling nicht verfiigbar (UNEP 2009, Schiler et al. 2011). Weiterhin
gelangen die Seltenerdmetalle Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium, die in
Neodym-Dauermagneten z.B. in Notebooks enthalten sind, in den gangigen Vorbehandl-
ungsprozessen fur Elektroschrott (u.a. mit Magnetabscheidung) als feine Partikel, gebunden
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an die groReren Stahlschrottstrome in das Stahlrecycling (die Neodym-Dauermagnete haben
sproden Charakter und werden daher bei mechanischer Beanspruchung leicht zerstaubt)
und sind damit fur eine Wiedergewinnung verloren. Insgesamt sind die sogenannten End-of-
Life Recyclingraten (EOL-RR), welche die Ruckgewinnungsraten uber alle Stufen des
Recyclings (Sammlung, Aufbereitung, Refining) aus dem Post-Consumer Bereich darstellen,
fur alle Seltene Erden gegenwartig kleiner ein Prozent bis null (Graedel et al. 2011).

Aufgrund der z.T. dramatischen Zuspitzung der Versorgung der westlichen Industriestaaten
mit Seltenen Erden, die gegenwartig zu rund 97% in der Volksrepublik China geférdert und
weiterverarbeitet werden, ist das Recyclingthema flir Seltene Erden stark in den Vordergrund
geriickt (Buchert et al. 2011) . Das Oko-Institut hat in diesem Zusammenhang den Aufbau
und die Etablierung eines Europaischen Kompetenznetzwerkes mit Schwerpunkt Recycling
von Seltener Erden vorgeschlagen, um vorhandene Kompetenzen in Wissenschaft und Wirt-
schaft zu bundeln, Synergien zu schaffen und damit mdglichst bald messbare Fortschritte
bzgl. des Recyclings von Seltenen Erden zu erzielen (Schiuler et al. 2011).

Unter der Leitung von Siemens ist beispielsweise in 2011 das Verbundprojekt MORE zur
Forschung der Wiederverwendung von Komponenten, Magnetlegierungen bzw. Seltenen
Erden aus dem Anwendungsfeld Elektromobilitdt (Elektromotoren mit Neodym-Dauer-
magneten) gestartet worden (Bast et al. 2011). Besonders erwahnenswert ist die Anklndig-
ung des franzosischen Unternehmens Rhodia, welches grofe Erfahrungen in der Chemie
der Seltenen Erden u.a. anderem fir die Herstellung von Leuchtstoffen und der Katalysator-
herstellung (Cer flr Autoabgaskatalysatoren) besitzt, im 1. Quartal 2012 in zwei eigenen
Anlagen mit dem Post-Consumer-Recycling von Seltenen Erden aus alten Energiespar-
lampen etc. zu beginnen. Hier ist hervorzuheben, dass bereits auf Grundlage des WEEE in
der EU diese Lampen separat erfasst und einer geeigneten Behandlung (Quecksilberent-
frachtung und —erfassung) zugefuhrt werden mussen. Bislang wurden die Leuchtstoffe — und
die darin enthaltenen Seltenen Erden wie z.B. Yttrium, Europium, Terbium deponiert. Nach
Realisierung und erfolgreichem Betrieb dieser Anlagen in Frankreich (La Rochelle und Saint-
Fons) ware erstmals weltweit ein Post-Consumer Recycling von Seltenen Erden realisiert.

6.4 Gallium, Indium

Ebenso wie im Falle der Seltenen Erden sind weltweit die EOL-RR fur Gallium und Indium
gegenwartig kleiner 1% bis null (Graedel et al. 2011). Die Grinde liegen in weltweit noch
recht geringen Einsatzmengen (Im Falle von Gallium betragt die Primarproduktion gut 100 t/a
im Falle von Indium rund 600 t/a, UNEP 2009) und in der Regel dissipativen Anwendungen,
d.h. je Produkteinheit sind nur relativ geringe Mengen dieser Metalle enthalten. Dies stellt an
Recyclingsysteme und —technologien sehr hohe Anspriche. Allerdings ist das Recycling von
Gallium und Indium aus Verarbeitungsriuckstéanden z.B. in Japan aber auch in Deutschland
realisiert und etabliert (UNEP 2009, PPM 2011). Das Recycling von Gallium und Indium aus
Elektronikschrottfraktionen, die in diesem Projekt untersucht werden, ist jedoch gegenwartig
nicht moglich. Entsprechende Technologien fehlen. Allerdings sind in naher Zukunft ent-
sprechende Forschungs- und Entwicklungsprojekte wahrscheinlich.
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6.5 Tantal

Tantal gehort ebenfalls in die groRe Gruppe von Metallen, die noch End-of-Life Recycling-
raten von <1% aufweisen. Abgesehen von Anwendungen fir besondere Legierungen
(Flugzeugbau) und industrielle Schneidewerkzeuge (Tantalcarbid) ist Tantal in speziellen
Kondensatoren enthalten, die flr Leiterplatten verwendet werden. Daher ist vor allem flr die
untersuchte Gerategruppe Notebooks Tantal von Relevanz. Vergleichbar mit den Seltenen
Erden wird Tantal aufgrund seines unedlen Charakters in den Ublichen pyrometallurgischen
Prozessen fir das Refining von Leiterplattenschrott als Tantaloxid in die entstehenden
Schlacken Uberfuhrt. Dort sind die Konzentrationen von Tantal viel zu niedrig, um eine
Ruckgewinnung groRtechnisch zu realisieren. Im Zusammenhang mit Tantal ist zu er-
wahnen, dass mit dem Unternehmen H.C. Starck der Weltmarktfuhrer fiur die Verarbeitung
von Tantalverbindungen in Deutschland ansassig ist und damit ein hohes Know-How in
entsprechender Prozesstechnik. H.C. Starck ist prinzipiell offen und interessiert an der
Rucknahme von Tantalrickstdnden zum Recycling (H.C. Starck 2011). Ein Recycling von
Tantal aus Kondensatoren von Leiterplatten wirde jedoch eine mechanische Separierung
dieser Kondensatoren von den Leiterplatten erfordern, die bislang nicht realisiert ist.
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7 Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen
In diesem Abschnitt werden die detaillierten Ergebnisse der Untersuchung, d.h.

¢ Die Sachbilanz hinsichtlich der untersuchten Metalle und Geréte,
o Die Beschreibung der Marktsituation und —entwicklung,
¢ Die Darstellung der derzeitigen Situation beim Recycling und

e Die Entwicklungen beim Recycling

welche in den Kapiteln 1 bis 6 im Detail ausgefiihrt werden, zusammengefasst und darauf
aufbauend Handlungsempfehlungen abgeleitet.

Sachbilanz

Im Rahmen der Sachbilanz werden anhand der ermittelten Gehalte der untersuchten Metalle
je Gerateeinheit und der 2010 in Deutschland auf den Markt gebrachten Einheiten an Flach-
bildschirmen, Notebooks und Smartphones (nur privater Markt, ohne Geschaftskunden) die
Metallpotenziale im Hinblick auf ein spateres Recycling zusammengefasst. Fir die vierte
untersuchte Gerategruppe LED-Leuchten (berlcksichtigt sind hier nur Anwendungen im
privaten Wohnbereich) wird mangels scharfer Verkaufszahlen fir dieses Teilsegment ein
70% Ersatz aller Glihlampen bzw. samtlicher Leuchtmittel in privaten Haushalten angesetzt,
um zu einer Einschatzung der Relevanz zu gelangen. Die Ergebnisse der Sachbilanz sind in
Tabelle 39 als Ubersicht zusammengefasst. Die einzelnen Werte, die aus den Abschnitten 2
bis 5 entnommen sind, sind in der Ubersicht gerundet dargestellt. Relevante Mengen im
Sinne eines Recyclingpotenzials sind jeweils in roter Schriftfarbe im Fettdruck hervor-
gehoben.

Hinsichtlich der untersuchten Metalle bzw. Metallgruppen sind aus der Sachbilanz folgende
Ergebnisse hervorzuheben:

e Seltene Erden (Leuchtmittel): fir Europium, Gadolinium und Yttrium besteht bei
LED-Leuchten eine Relevanz und daher ein Recyclingpotenzial flr die Zukunft, im
Falle von Yttrium zusatzlich in Flachbildschirmen,

o Seltene Erden (Permanentmagnete): fir Neodym und Praseodym zeigt sich eine
deutliche Relevanz bei Notebooks,

o Edelmetalle: fir Gold, Silber und Palladium ergibt sich ein nennenswertes Potenzial
in den Gerategruppen Flachbildschirmen, Notebooks und Smartphones,

e Gallium: fiur Gallium zeigt sich ein Potenzial fir die Gerategruppe LED-Leuchten
(Halbleiterchips),

e Indium: fir Indium ergibt sich vor allem eine Relevanz in Flachbildschirmen sowie in
LED-Leuchten (Halbleiterchips),

o Kobalt: flir Kobalt ergibt sich eine beachtliches Potenzial bei den Gerategruppen
Notebooks und Smartphones (jeweils durch Lithium-lonen-Akkus),

e Tantal: fir Tantal kann ein Potenzial in der Gerategruppe Notebooks konstatiert
werden.
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Tabelle 39 Ubersicht der Sachbilanzergebnisse fir die  Produktgruppen
Flachbildschirme, Notebooks, Smartphones und LED-Leuchten (private
Haushalte Deutschland)
Gehaltin | Gehaltin | Gehaltin | Schatzung | Schiatzung
allen 2010 | allen 2010 | allen 2010 fiir LED: fiir LED:
inD inD inD Ersatz von | Ersatz aller
verkauften | verkauften | verkauften 70% der | Leuchtmittel
Flachbild- | Notebooks Smart- Glihlampen
schirmen phones
Metall [kgl [kal [kal [kal [kal Vorkommen
Cer Ce 30 1 120 300 | Leuchtstoff
Dysprosium | Dy 430 Schwingspulenbetatiger
Europium | Eu 50 <1 40 90 [ Leuchtstoff
Gadolinium | Gd 10 5 910 2.260 | Leuchtstoff
Gallium Ga 15 10 1.980 4.890 | Halbleiter-Chip
Gold Au 1.645 740 230 Leiterplatten, Kontakte
Indium In 2.365 290 1.800 3,200 | Displayinnenbeschichtung;
Halbleiterchips
Kobalt Co 461.000 48.500 Lithium-lonen-Akkus
CCFL-
Lanthan La 40 <1 Hintergrundbeleuchtung
Neodym Nd 15.160 385 Permanentmagnete
Palladium | Pd 465 280 85 Leiterplatten, Kontakte
Platin Pt 30 Festplattenscheiben
Schwingspulenbetatiger,
Praseodym | Pr <1 1.950 80 Lautsprecher; CCFL-
Hintergrundbeleuchtung
Silber Ag 6.090 3.100 2.350 Leiterplatten, Kontakte
Tantal Ta 12.065 Kondensatoren
. CCFL-
Terbium o 14 <1 Hintergrundbeleuchtung
Yttrium Y 680 12 1.950 4.810 | Leuchtstoff

Es ist unbedingt zu beachten, dass die Einschatzung zur Relevanz hinsichtlich der Menge
zwischen den einzelnen Metallen mit z.T. sehr unterschiedlichen Malistaben gewichtet
werden muss (jeweils im Verhaltnis zur Weltproduktion - die sich sehr stark unterscheiden
kann, des Preises je Kilogramm, der globalen Versorgungssituation usw.). Weiterhin sind in
der Schwerpunktsetzung in der Ubersicht Aspekte wie potenzielle Recyclingmdglichkeiten
aus dem jeweiligen Geratetyp bzw. der spezifischen Komponente mit beriicksichtigt. Die in
der obigen Tabelle in roter Schrift und mit Fettdruck hervorgehobenen Bereiche, legen als
Ergebnis der Sachbilanz eine entsprechende Schwerpunktsetzung fiir heutige bzw. zukinf-
tige Recyclinganstrengungen hinsichtlich der untersuchten Metalle nahe.
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Marktsituation und Entwicklung

Fur die vier untersuchten Gerategruppen kann die Marktsituation und die zuklnftige Ent-
wicklung wie folgt zusammengefasst werden:

LCD-Flachbildschirme zeigten im TV-Segment zuletzt erneut ein starkes Wachstum hin-
sichtlich der Verkaufszahlen in Deutschland (8,3 Millionen Gerate in 2010, plus 9,3% gegen-
Uber 2009). Der Bestand an TV-Flachbildgeraten in privaten Haushalten wird aktuell auf rund
50 Millionen geschatzt, darunter sind zum weitaus grofdten Anteil LCD-Fernseher. Starke
technische Trends bei dieser Gerategruppe sind ein immer héherer Anteil von Geraten mit
LEDs (2011: 40%) als Hintergrundbeleuchtung und die eindeutige Tendenz zu immer
grolReren BildschirmgréfRen. Das Segment PC-Monitore war bei den Verkaufszahlen mit
rund minus 21% stark ricklaufig (2010: 2,6 Millionen verkaufte Gerate). Hier macht sich der
starke Trend zu Notebooks und Tablet-PCs entsprechend bemerkbar.

Notebooks haben sich zu den treibenden Groflen auf dem deutschen Markt fir Computer
entwickelt. Seit 2005 ist der Absatz an den mobilen Computern im privaten Bereich um etwa
den Faktor 3-4 gestiegen. Insgesamt wurden in Deutschland im Jahr 2010 im Privatsektor
7.097.000 Notebooks (inkl. Tablet-PCs) verkauft. Es besteht flr die Tablet-PCs eine Aussicht
auf einen Anteil von bis zu 30% im Jahr 2013. Der Anteil von LEDs fir die Hintergrundbe-
leuchtung lag 2010 weltweit bereits bei 92%. Der Trends zu den Tablet-PCs forciert den Ein-
satz einer hdheren Zahl an LEDs (im Vergleich zu Notebooks), um eine hellere Hintergrund-
beleuchtung zu gewahrleisten.

Smartphones treten wie Tablet-PCs gegenwartig global einen Siegeszug bei den Kunden
an, nicht zuletzt bei der wichtigen jingeren Konsumentengruppe. So wurden allein in
Deutschland im Jahr 2010 rund 7.702.000 Smartphones verkauft; das Wachstum betrug
gegeniber 2009 +161,4%. Fir Elektronikprodukte wie Smartphones ist von einer relativ
kurzen tatsachlichen Gebrauchsdauer von hochstens drei bis vier Jahren auszugehen, nicht
zuletzt getrieben durch die Anschaffung immer neuer und leistungsfahiger Gerategenera-
tionen. Dies bedeutet, dass die in den letzten drei Jahren extrem angestiegene Anzahl von
Smartphones in der Nutzungsphase sehr bald die Nachgebrauchsphase und damit die Kreis-
laufwirtschaft in Deutschland erreichen wird.

LED-Leuchten(Verwendung von Beleuchtungsmitteln auf Basis von weillen LEDs) im
privaten Sektor sind ein sehr neuer Trend. Es existieren keine Zahlen fir dieses Segment,
da entsprechende Studien in der Regel weile LEDs gesamt, d.h. ohne Unterscheidung der
Anwendung erfassen. Es wird geschatzt, dass global im Jahr 2009 bereits 21 Mrd. weil3e
LEDs gefertigt wurden (Wachstumsrate ca. 11% pro Jahr). Fur die nachsten Jahre (bis 2020
bzw. 2030 wird weiterhin von starken Wachstumsraten ausgegangen. Die zuklnftige
Marktdurchdringung der LED-Leuchten flir das wichtige Anwendungsfeld private Haushalte
wird entscheidend von technischen (Lichtausbeute usw.) und preislichen Faktoren ab-
hangen. Ungeachtet dieser Variablen sind auch fur das Anwendungsfeld private Haushalte in
den nachsten Jahren starke Wachstumsraten fir LED-Leuchten in Deutschland zu erwarten.
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Derzeitige Situation beim Recycling

Die Untersuchung hat klar aufgezeigt, dass ungeachtet z.T. sehr weit entwickelter und
etablierter Recyclingverfahren fir die Raffination einer Reihe von Metallen aus Elektronik-
Altgeraten, (vor allem Kupfer und Edelmetalle) noch groRRe Defizite bei der Erfassung und
Vorbehandlung bzgl. der untersuchten Gerategruppen bestehen, wobei Smartphones und
LED-Leuchten aufgrund ihrer erst kirzlich erfolgten Markteinfiihrung zur Zeit noch nicht
(jedoch in naher Zukunft) in nennenswerten Mengen in der Kreislaufwirtschaft eine Rolle
spielen. Eine wesentliche Ursache fir gro3e Verluste an kritischen Metallen in den ersten
Stufen der Recyclingketten (Zerlegung und Vorbehandlung) liegt auch in einer unerwiinsch-
ten Fehlallokation durch gesetzliche Vorgaben wie massenbasierte Recyclingquoten, die
selektiven Zerlegungen gegeniber dem Einsatz von Schreddertechnologien entgegenlauft.

Tabelle 40 Potenziale kritischer Rohstoffe in Notebooks und Verluste bei den derzeit
in Deutschland géangigen Sammel- und Behandlungssystemen.
Gehalt in
allen 2010 . . .. .
Metall inp | Verlguahel | Yerliel Pel | Verluste bei der | TSN RN
verkauften Erfassung | Vorbehandlung Endbehandlung It]
Notebooks
[t]

Kobalt Co 461 ,31 20% 4% 177
Neodym Nd 15,16 100% 100% 0
Tantal Ta 12,06 100% 5% 0
Silber Ag 3,11 70% 5% 0,443
Praseodym | Pr 1,94 100% 100% 0
Gold Au 0,74 70% 5% 0,105
Dysprosium | Dy 0,43 100% 100% 0
Palladium | Pd 028| 0% 20% 504 0.040
Platin Pt 0,028 100% 5% 0
Yttrium Y 0,012 40% 100% 0
Gallium Ga 0,010 40% 100% 0
Gadolinium Gd 0,0048 40% 100% 0
Cer Ce 0,00069 40% 100% 0
Europium Eu 0,00028 40% 100% 0
Lanthan La 0,00008 40% 100% 0
Terbium Tb 0,00003 40% 100% 0
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In Tabelle 40 sind fur die wichtige Produktgruppe Notebooks die Gesamtpotenziale kritischer
Rohstoffe flr Deutschland, sowie die potenziellen Verluste bei der Anwendung gangiger
Sammlungs-, Vorbehandlungs- und Raffinerieverfahren dargestellt. Insgesamt wird in dieser
Darstellung angenommen, dass die in 2010 verkauften Gerate (die im Schnitt in etwa nach
6,6 Jahren die Nachgebrauchsphase erreichen) entsprechend den heute in Deutschland
iiblichen Sammel- und Recycling- und Entsorgungsstrukturen gehandhabt werden.*'. Aus
der Darstellung wird ersichtlich, dass bislang nur ein Bruchteil der in Notebooks enthaltenen
kritischen Metalle wieder in den industriellen Kreislauf eingespeist wird.

Die niedrige Erfassungsrate fir Notebooks von nur rund 50% ist durch den starken Abfluss
von Material durch vielfach illegale Exporte nach z.B. Afrika oder Asien bedingt. Vielfach
werden z.B. auch einfache — aber wichtige - manuelle Zerlegschritte, wie die Entnahme der
kobalthaltigen Akkus als Voraussetzung einer anschlieRenden spezifischen Behandlung und
Rickgewinnung der Batteriemetalle, nicht praktiziert. Diese Defizite in der Vorbehandlung
fuhren nach den Verlusten bei der Erfassung zu weiteren Totalverlusten an Sekundar-
metallen. Die manuellen Verfahren werden aus folgenden Griinden derzeit nicht flachen-
deckend angewendet:

- Die erhdhten Lohnkosten durch manuelle Entnahme werden bei niedrigen und mittleren
Rohstoffpreisen nicht vollstandig durch die Mehreinnehmen kompensiert;

- Viele angelieferte Chargen sind unzureichend sortiert, sodass rohstoffrelevante Gerate
erst aufwendig von anderen, weniger rohstoffrelevanten Geraten (z.B. Bugeleisen,
Toaster) separiert werden mussten.

Diese Grinde zusammen mit den gesetzlich festgeschriebenen Verwertungsquoten der
WEEE-Direktive und des EAGs sowie ein marktwirtschaftlicher ausgetragener Wettbewerb
um die kostengiinstigste Entsorgung bedingen ein Anreizsystem, das lberwiegend zu einer
mechanisierten Aufbereitung sowie einen Fokus auf Massenrohstoffe flhrt.

Die Erfassungsraten von Mobiltelefonen (quasi den Vorldufern von Smartphones) liegen
derzeit sehr niedrig (5%). Dies ist problematisch, da Mobiltelefone wie Smartphones ohne
Zwischenschritte (bis auf die wichtige vorherige manuelle Entnahme der Akkus) direkt in
pyrometallurgischen Anlagen verwertet werden konnen: vor allem Kupfer und die Edel-
metalle Silber, Gold und Palladium kénnen auf diese Weise mit sehr guten Rickgewinn-
ungsraten (rund 95%) wieder in den Wirtschaftskreislauf zurlickgebracht werden.

Am besten stellt sich die gegenwartige Situation bzgl. der Erfassungsraten von allen untersuch-
ten Produktgruppen bei Fernsehgeraten (85%) und damit den entsprechenden Flach-
bildschirmen dar. Fir LED-Leuchten gibt es noch keine Erfahrungswerte; diese Produktgruppe
ist noch zu jung und hat die Kreislaufwirtschaft noch nicht in nennenswertem Umfang erreicht.

31 Es wurden folgende Annahmen getroffen: Kobalt: 80% der Akkus werden entnommen und einer gesonderten

Verwertung zugefihrt; die Endbehandlung erreicht eine Ruckgewinnungsrate von 96%. Tantal: Die Endbe-
handlung erreicht eine Rickgewinnungsrate von 95%. Indium: 80% der Notebookdisplays werden einer ge-
sonderten Verwertung zugefihrt. Yitrium, Gallium, Gadolinium, Cer, Europium, Lanthan, Terbium: Bei 40%
der Notebooks wird die Hintergrundbeleuchtung einer gesonderten Verwertung zugefiihrt (Lampenrecycling).
Platin auf den Festplattenscheiben gehen Uber die Schredderleichtfraktion oder Aluminiumfraktion komplett
verloren.
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Entwicklungen beim Recycling

Es bedarf bzgl. der Rickgewinnung von Seltenen Erden aus den in Notebooks enthalten
Magneten Pilotuntersuchungen zu deren manuellen Entnahme und Separierung. Ebenso
muss die Entnahmequote der Hintergrundbeleuchtung bei Notebooks deutlich Uber die
derzeit angenommen 40% angehoben werden. Die Licke der fehlenden Endbehandlungs-
moglichkeiten fir Seltene Erden kénnte im Falle der Leuchtstoffe in nachster Zukunft durch
die Inbetriebnahme entsprechender neuer Anlagen (siehe Kapitel 6) geschlossen werden.
Auch hinsichtlich der Rickgewinnung von Seltenen Erden aus Neodym-Permanentmagneten
ist eine Reihe von umfassenden Forschungsprojekten angelaufen, so dass auch hier in
Zukunft mit Lésungen durchaus zu rechnen ist. Insgesamt kann durch Umsetzung dieser
MafRnahmen ein erheblich héherer Anteil des Potenzials an kritischen Metallen, die in Note-
books enthalten sind, zurlickgewonnen und den Markten erneut zur Verfligung gestellt
werden.

Hinsichtlich des Recyclings von Lithium-lonenbatterien, die u.a. das wichtige Metall Kobalt
enthalten, zeichnen sich nach Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen in der jingsten
Vergangenheit LOsungen ab und Anlagenkapazitaten wurden geschaffen. Entscheidend fur
eine erfolgreiche Riickgewinnung von Kobalt aus diesem Segment ist daher umso mehr die
Erhdhung der zukinftigen Erfassungs- und Abtrennungsraten von Lithium-lonenbatterien
aus Notebooks, Smartphones usw.

Das Recycling von Gallium, Indium und Tantal aus Elektronik-Altgeraten ist noch nicht
realisiert. Fur ein kiinftiges Recycling sind neben einer konsequenten Separierung der ent-
sprechenden Komponenten auch noch viele Anstrengungen hinsichtlich ihrer Aufkonzent-
rierung in den Sekundarmaterialstrdomen und letztlich ihrer finalen Rickgewinnung in aus-
reichender Reinheit notwendig. Hierzu ist vor allem fir Indium in naher Zukunft von verstark-
ten Forschungs-. und Entwicklungsanstrengungen auszugehen.

Handlungsempfehlungen
Aufbauend auf der Untersuchung kénnen daher folgende Empfehlungen abgeleitet werden:

e Hinsichtlich der Optimierung der Recyclingraten ist bei allen Produktgruppen eine
deutliche Erhohung der Erfassungsrate anzustreben. Dies kann einerseits Uber
verbesserte Sammelinfrastruktur, andererseits Uber zielgerichtete Informations- und
Rucknahmekampagnen erreicht werden. Besonderer Optimierungsbedarf besteht
dabei bei Kleingeraten wie Smartphones, von welchen in Deutschland derzeit nur
etwa 5% einem geregelten Recycling zugefihrt werden. Hier sollte insbesondere er-
wogen werden, die bestehende Sammelinfrastruktur fur Altbatterien auf Kleingerate
wie Handys, Smartphones, MP3-Spieler und Kameras auszuweiten. Prinzipiell sollte
eine solch verbesserte Sammelstruktur auch fir Leuchtmittel aufgebaut werden, da
sowohl Gasentladungslampen, als auch LEDs betrachtliche Rohstoffpotenziale dar-
stellen. Bei der Konzeption einer entsprechenden Sammelinfrastruktur missen dabei
gegen die potenziellen Quecksilberemissionen aus beschadigten Gasentladungs-
lampen MalRnahmen berlcksichtigt werden.
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Zur Erhéhung der Erfassungsrate mussen zudem die illegalen Altgeratexporte nach
Osteuropa, Afrika und Asien in Betracht eingedammt werden. Zwar zeigen jlingere
Studien auf, dass ein Teil der Exporte zum Zwecke der Wiederverwendung als Ge-
brauchtware durchgefuhrt wird und somit nicht zwangslaufig als illegal einzustufen ist,
viele Exporte dienen jedoch primar dem Zweck der kostengiinstigen Entsorgung und
sind somit aus Nachhaltigkeitssicht in vielfacher Hinsicht negativ zu bewerten. Mit
Hilfe verbesserter Ausfuhrkontrollen kénnen diese Probleme deutlich reduziert wer-
den und Rohstoffpotenziale in der EU zurickgehalten werden. Dies setzt voraus,
dass den implementierenden Behorden klare und praktikable Handreichungen zur
Unterscheidung von nicht mehr verwendbaren Altgeraten (Export illegal) und wieder-
verwendbaren Gebrauchtgeraten (Export legal) an die Hand gegeben werden (Funk-
tionsfahigkeit der Gerate, angemessene Transportverpackungen usw.).

Hinsichtlich einer Optimierung der Recyclingkette ist zu beachten, dass einseitig
formulierte Vorgaben und rein massenbasierte Quoten negative Anreize fur die
Rickgewinnung kritischer Rohstoffe entfalten kénnen. So beinhaltet die Europaische
WEEE-Direktive in Artikel 7 quantitative Zielvorgaben fir die Verwertung von Altge-
raten. Da diese Quoten nicht material- oder bauteilspezifisch formuliert sind, sondern
sich auf Massenprozent der Gesamtgerate beziehen, schaffen diese zwar einen
regulativen Anreiz fir das Recycling von Massenrohstoffen wie Stahl, Kupfer, Glas
usw., nicht aber fur kritische Rohstoffe, die i.d.R. nur einen sehr geringen Teil der
Geratemasse ausmachen. Somit sollten bei der Uberarbeitung der WEEE-Direktive
und des EAGs die Verwertungsquoten kritisch hinterfragt und durch alternative Ziel-
vorgaben wie Effizienzraten (Zielvorgaben hinsichtlich der End-of-Life-Recyclingraten
jeweils fur wichtige kritische Metalle und Produktgruppen) erganzt werden.

Fur die technische Optimierung des Recyclings besteht der grofite Verbesser-
ungsbedarf derzeit in einer verstarkten manuellen Demontage bei der Vorbehandl-
ung. Verschiedene Studien der letzten Jahre zeigen, dass die in Deutschland zumeist
Ubliche Praxis des Schredderns ganzer Gerateeinheiten zu betrachtlichen Verlusten
kritischer Metalle - insbesondere Edelmetalle - fihrt, die durch die nachgeschalteten
Sortier- und Raffinerieverfahren nicht ausgeglichen werden kénnen. Fir eine verbes-
serte Ruckgewinnung von Edelmetallen und Kobalt ist es dringend nétig, die rohstoff-
relevanten Bauteile wie Leiterplatten und Akkus vollstandig manuell zu entnehmen
und gesonderten Verwertungen zuzufihren. Es konnten sich in den letzten Jahren
verschiedene kleine und mittlere Betriebe am Markt behaupten, die rohstoffrelevante
Gerate der Sammelgruppen 3 (IT- und Telekommunikationsgerate) und 4 (Gerate der
Unterhaltungselektronik) vorwiegend manuell zerlegen und damit deutlich bessere
Ruckgewinnungsraten fur kritische Rohstoffe ermdglichen. Diese Betriebe arbeiten
vielfach als Sozialbetriebe mit einem grofen Anteil an Beschaftigten des zweiten
Arbeitsmarkts. Fir das Bundesland Nordrhein-Westfalen besteht die Mdglichkeit,
solche Betriebe gezielt zu fordern. Zudem kdnnen ausgemusterte Burogerate offent-
licher Einrichtungen fiir die Entsorgung an entsprechend manuell arbeitende Betriebe
gegeben werden.
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Wie in der Untersuchung ermittelt, existieren fur viele kritische Rohstoffe noch keine
geeigneten Raffinerieverfahren. Diese Situation kann sich in den nachsten Jahren bei
einigen Schrottfraktionen und Metallen deutlich andern. So wird erwartet, dass sich
die Ruckgewinnung von Seltenen Erden aus Leuchtstoffen in den nachsten Monaten
und Jahren am Recyclingmarkt etablieren wird. Zudem bestehen vielfaltige Forsch-
ungs- und Entwicklungsanstrengungen zur Rickgewinnung von Seltenen Erden aus
Magneten sowie Indium aus Flachbildschirmen. Es wird empfohlen diese Fortschrit-
te bei Recyclingverfahren zeitnah zu verfolgen, um entsprechende Optimierungen
in den Recyclingketten rasch einleiten zu kdnnen.

In Erwartung von technischen Fortschritten beim Recycling muss flir verschiedene
rohstoffhaltige Fraktionen eine temporare Zwischenlagerung in Betracht gezogen
werden. Dies betrifft vor allem die Seltenen Erden haltigen Leuchtstoffe. Diese
werden bereits heute zum Zweck des Schadstoffmanagements (v.a. Quecksilber,
aber auch Cadmium) aus Gasentladungslampen und Bildréhren abgesaugt und in
Sondermilldeponien kostenpflichtig eingelagert. Fur eine zukiinftige Nutzung dieses
Rohstoffpotenzials sollten diese Leuchtstoffe so deponiert werden, dass sie zu einem
zukunftigen Zeitpunkt ohne signifikanten Aufwand geborgen und in Recycling-
prozesse eingespeist werden konnen. Ein ahnliches Vorgehen ist zudem ebenfalls fiir
LCD-Module aus Bildschirmen (Indium), sowie LEDs (Indium, Gallium, Seltene
Erden) und nicht zuletzt fir Seltenen-Erden-Magnete (aus Notebooks und Desk-
Tops) zu prifen.

Bei Tantalkondensatoren muss die Mdglichkeit einer separaten Entnahme aus den
entsprechenden Geraten (Notebooks usw.) bzw. Komponenten (Leiterplatten) unter-
sucht werden. Hier ist mit Hilfe entsprechender Forschungsvorhaben zu prifen,
welche Anwendungen und Gerategenerationen fur ein solches Verfahren in Frage
kommen und unter welchen Rahmenbedingungen eine wirtschaftliche Rickgewin-
nung erfolgen kann.

Neben der Optimierung der etablierten Zerlege- und Raffinerieverfahren spielen auch
Aufbau und Design der Gerate eine entscheidende Rolle beim Recycling. So kann
ein entsprechend optimiertes Geratedesign eine manuelle Demontage und somit die
Ruckgewinnung kritischer Rohstoffe deutlich unterstiitzen. Besonders erwahnenswert
ist hier ein gegenwartiger Designtrend zu fest verbauten Lithium-lonen-Akkus bei
mobilen elektronischen Geraten (v.a. Smartphones, Tablet-PCs und Netbooks). Ein
solches Design fiihrt dazu, dass die kobalthaltigen Lithium-lonen-Akkus nur noch
unter groRem Aufwand entnommen und einer separaten Verwertung zugeflhrt
werden kénnen. Neben den entsprechenden Verlusten v.a. beim Kobaltrecycling
entstehen daraus noch zusatzliche Brand- und Explosionsrisiken in
Recyclingbetrieben ausgehend von falsch gehandhabten Lithium-lonen-Batterien.

Um solche Designprobleme zu vermeiden und mit Hilfe einer mafvollen, aber tUber-
legten Produktgestaltung eine Kreislauffihrung von Rohstoffen zu unterstitzen,
sollten regulative Moéglichkeiten auf ihre Eignung zur Umsetzung von ,,Design-for-
Recycling-Strategien® geprift werden. Neben der WEEE-Richtlinie ist hier vor allem
der laufende Implementierungsprozess der Ecodesign-Verordnung (2009/125/EC)
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relevant. Zwar werden im laufenden Prozess vor allem energierelevante Aspekte
produktspezifisch behandelt und in Form von verbindlichen Mindeststandards umge-
setzt, die Direktive bietet aber durchaus die Moglichkeit zur Integration anderer
umweltrelevanter Themen.
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